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AO08 Taller Experimental con la Fibra de Wildpine

1.Experimentacion Preliminar
1.1. Experimentacion con Tintes Sintéticos y Naturales

Se realizd por parte de la Orientadora Margarita Spanger Diaz, en el municipio de
Sutatausa, altura sobre el nivel del mar 2550, clima frio y seco, Utilizando agua de
acueducto, con PH neutro (7) en una de las pruebas y otra con un 50% de sal marina.

La fibra de wildpine fue tinturada seca en razon a las condiciones climaticas existentes y la
obtencidn previa de la fibra, razon por la cual se obtuvieron tonalidades brillantes y vivas.
Estos factores son importante porque las condiciones de la Isla de San Andrés fueron
diferentes, a nivel del mar, con clima calido y himedo.

El proceso de experimentacion para el tinturado se realizé de la misma forma en que se
llevd a cabo en la Isla de San Andrés, con colorantes Terasil obteniendo como resultado
colores azul, rojo y verde.

También se experimento con mordientes naturales, como el barro negro de la zona en
premordentado y tinturando con colorante sintético Terasil, obteniendo como resultado
café oscuro, con el fin de aplicarlo en la Isla, dando otras alternativas para sustituir en
determinado caso a los auxiliares industriales, como proteccién al medio ambiente.

Se tinturd con achiote, especie natural existente en San Andrés, obteniendo un tono decafé suave,
cin un porcentaje bajo de colorante. En la carta de color Fisica se anexan los colores que se
obtuvieron con su respectiva formula.

1.2. Experimentacion de Tejidos

Se realizaron muestras de cordoneria, técnica de rollo con variaciones diferentes a la de
San Andrés, tejido de ganchillo, y telar de marco, teletén de 10X10.

Se ensayo el tejido de punto (dos agujas) pero no se obtuvo buen resultado porque la
fibra del wildpine se parte por la resequedad en clima frio, ademas de ser necesario tener
hilo continuo.

La experientacion realizada con las técnicas de tejido se aplicé con las beneficiarias con
buenos resultados.



Detalle de la planta de Grassbone
27-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson recolectando el
Grassbone -27-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A

El Wild pine
28-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

2. Recurso Natural

2.1. El Grassbone

Familia:
Nombre Cientifico:

Crece de forma expontanea entre los manglares de la Isla, pero
se encuentra en via de extincidn.

Esta fibra es utilizada, como relleno obase para enrrollar el
wildpine. Esta conformada por varios hilos o filamentos,
empleados de acuerdo al grosor del rollo que se quiera
elaborar, segln el tipo de producto. Tiene una capa externa
dura y resistente similar al junco y con grado de
impermeabilidad interior.

Se recolecta en verano y depués de recogido, cada vara se
aplana con un rodillo o el mortero.

Se coloca sobre un cartdn y se pone al rayo del sol, hasta que
seque completamente. Esta listo cuando toma una coloracién
rojiza. Para evitar hongos se almacena en un lugar fresco y
seco.

Se hizo una prueba de tinturado con esta fibra y solamente se
logré tonalidad en la capa externa sin que la interna se
penetrara de color.

2.2. El Wildpine

Familia:
Nombre cientifico:

El wildpine crece en forma silvestre y su recoleccion se hace en
cualquier época del afio. Entre mas se descogolle la planta mas
crece y se pudo observar en unos lugares de la Isla plantas muy
altas.



El Wild pine cortado
28-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson deshojando el
Wildpine - 28-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson retirando

las pullas del Wildpine 28-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson retirando

las pullas del Wildpine 28-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Las beneficiarias comentaron que al cortar las hojas de plantas
muy grandes, esta es muy ancha y dura lo cual impide lograr
una tira de hilo apropiada para el trabajo en cesteria.

No tienen ningun cultivo especifico. En Loma Cove se observd
en las casa de algunas Artesanas, lo cual les facilita su
recoleccion.

2.2.1. Proceso de Deshoje del Wildpine

Después de recolectada, a cada hoja se le realiza un desorillado
para quitar las pullas, (prickle), lo cual se realiza con un cuchillo
grande de cocina, colocandolas el piso libre de mugre. Las
hojas quedan en la parte inferior mas gruesas y anchas y en la
parte superior mas delgadas y en punta, por ello al momento
ripiar se debe tener en cuenta esta caracteristica para lograr un
hilo de calidad.

Se selecciona la materia prima retirando las hojas muy cortas y
aquellas que tengan fisuras o picaduras.

Cada hoja se deshoja o ripia, con una aguaja de coser, larga;
obteniendo tiras de aproximadamente 0.5 cms de ancho y
largo de 2 metros o mas.

Se vuelve a hacer un proceso de seleccion, limpiando la fibra
de particulas de polvo y de mugre mediante un lavado. Se
amarra en atado por un extremo y se coloca secar en la
sombra, en un gancho de ropa, en un lugar aireado durante un
dia.

2.2.2. Hilatura de la Fibra

Demoninado “picar” o “sacar el hilo“. Para ello pueden realizar
diferentes métodos. El mas comun es apoyando cada tira en el
muslo de la pierna, donde van torciendo el hilo con ayuda de la
mano. Tambien se puede hacer en el aire, sosteniendo un
extremo de la tira fijo en una mano y con la otra la van
retorciendo para ir formardo el hilo. Estos dos métodos fueron
los observados durante la asesoria si bien se comenté sobre un
tercer método que no pudo ser observado.



Seleccién de las Hojas del Wildpine
28-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson picando la fibra
Detalle - 28-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Carmen Watson deshojando el Wildpine
28-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

Detalle del Wildpine deshojado
28-02-2010

Fotografias: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El sistema de hilado sobre la pierna es mas rapido que el
realizado en el aire y con la sola mano, ademas de que se logra
mayor calidad en el retorcido. Después de hilada, cada tira es
enrollada y almacenada. Para el tejido de un cesto, esta forma
de tener loshilos es apropiada.

Si se pretende realizar otro tipo de tejido como el ganchillo
(crochet), se requeriria de un hilo continuo y seria necesario,
procesar el hilo de forma continua, posiblemente con una
hiladora o rueca para lo cual deberd hacerse Ia
experimentacion previa.

2.2.3. Herramientas Basicas

Machete: para cortar los cogollos de la planta de
grassbone y wildpine.

Cuchillo Grande: para retirar las espinas de cada hoja
de wildpine

Aguja de Coser: para ripiar la hoja de wildpine en
partes iguales.

Rodillo o Mortero: para aplanar la fibra de grassbone



Detalle del Wildpine ripiado
28-02-2010 Fotografias: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Rosalee Watson ripiando el Wildpine
28-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

El Wildpine en proceso de secado
28-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Grupo de Artesanas hilando el Wildpine
03-03-2010

Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

3.Taller Practico de Teoria de Color

El objetivo de este taller fue fortalecer los conocimientos
basicos que tienen las artesanas acerca del color y sus diversas
combinaciones, los colores primos, colores secundarios,
colores terciarios, colores neutros y sus diferentes
saturaciones.

Todo lo anterior se aplico en un proceso creativo con tema
libre y con los Cuentos de la Regién, en forma grafica y escrita
(en inglés o espariol).

Una vez culminado se socializé lo aprendido para ser aplicado
en la Tintoreria Sintética, con los colorantes dispersos “Terasil”
y la Tintoreria Natural. Se trabajo con temperas prismacolor.



Miss Rosalee Watson hilando sobre la pierna
03- 03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Manera de almacenar el Wildpine hilado
03-003-2010- Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Genoveva O'neal pintando el color azul
Taller de Color - 22-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

El grupo trabajando Taller de Color
22-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

4. Taller de Tintoreria Sintética

4.1. Herramientas de Trabajo

Se utilizaron como herramientas en el taller de tintoreria:

Dos ollas de aluminio

Una olla esmaltada

Dos hornillas de carbon vegetal

Para el descrude de la fibra se utilizd estufa a gas.
Una Balanza o gramera de un gramo en adelante
Una gramera de 0.1 gramos en adelante

Una probeta de 100 mililitros

Un vaso de precipitado de 250 mililitros

Varias jeringas de 5 y 10 mililitros

Guantes desechables

Tapabocas

Goteros

Papel Indicador

Coge ollas

Delantal

Cuaderno de notas y lapicero

Reloj.

Recipientes plasticos

Existen otras herramientas que en esta practca no se
emplearon dadas las condiciones del lugar, con las cuales
podrian dotar el taller, asi como otros elementos de mayor
mas precisidn para lograr mayor apropiacion, incrementar la
calidad, agilizar procesos productivo y facilitar la
sostenibilidad del taller en la Isla.

Se desarrollaron practicas para el uso y manejo de las
herramientas en mension y asi ser aplicadas en cada proceso
que se desarrollo. Practicas hechas con 5 grupos de trabajo,
para superar las limitantes existentes.

4.2.Proceso de Lavado o Descrude del Wildpine

Este proceso se aplicé a la fibra tanto para el tinturado
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Paisaje Ejercicio libre de color
23-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Paisaje — Ejercicio de color - tema libre
23-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Paisaje — Ejercicio de color - tema libre
23-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Paisaje — Ejercicio de color - tema libre
23-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

sintético como para el natural.

Se utilizd un detergente con espuma controlada vy
biodegradable, apropiado para su uso en la Isla, denominado
ULTRAVON JU 1% por litro de agua, cuyo proveedor es
Colquimicos.

Se pesd la fibra y se humedecid posteriormente.

Se calculd la cantidad de agua en propocion con la fibra
pesada en una olla esmaltada y se introdujo y sumergio la
fibra. A partir del momento de ebullicion se dejé por 40
minutos al cabo de los cuales se retird del fuego, se dejo en
reposo, se lavo y se dejo lista para el siguiente paso.

La temperatura se calculé tentativamente por la falta de

termdmero para medirla.

4.3. Curva de Lavado o Descrude del Wildpine

Ebullicion 80°C 40 min.

40°C Neutralizar

A B

A: Litro de agua por cantidad de fibra
ULTRAVON JU 1gramo por litro de agua
X gramos de Wildpine

B: Reposo
Botar
Lavar abundante agua.

4.4. Relacion Wildpine - Agua

11



Miss Gladis y Miss Nacira socializando el cuento de

su grupo
24-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Cartelera explicativa del Taller de tintes
Herramientas de trabajo

24-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Gladis de Julio pesando — practica
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Soledad Forbes midiendo el agua
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Se empleo el agua de acueducto, mezcla 50 a 50 de agua
tratada con agua de mar, y solo agua de mar. Con esta Ultima
se obtuvo una mayor fijacién en el bafio de tinte, tanto con los
colorantes sintéticos como con los colorantes naturales. Lo
mas importante en su uso es la sustitucion del agua tratada
gue resulta muy costosa, lo cual da un valor agregado al
producto final.

A continuacion se adjunta la tabla de relacion fibra-agua
realizada para facilitar a las beneficiarias la practica durante el
taller.

Para 1.0 gramo (gr.) de wildpine se utilizan 40 mililitros (ml.) de
agua. Para 100 grs. de wildpine se utilizan 4.000 ml de agua,
que en litros equivalen a 4 litros (Its.) de agua.

Gramos Fibra Litros Agua
100 4
150 6
200 8
250 10
300 12
350 14
400 16
450 18
500 20
550 22
600 24
650 26
700 28
750 30
800 32
850 34
900 36

4.5. Colorantes Sintéticos Dispersos TERASIL
Después de realizar una experiencia previa se tinturd la fibra
de wildpine con colorantes dispersos. Que son biodegradables

y de facil adsorcidn para penetrar en la fibra. Las referencias

12



Cartelera con la curva de lavado y relacién agua
fibra - 25-02-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

Proceso de lavado de la fibra - 25-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Ruh de Arco meneando la fibra
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

gue se emplearon,que corresponden a los colores primarios
fueron:

Amarillo TERASILAG

Azul TERASIL3RL-02 150%
RojoTERASIL FBN concentrado
Negro TERASIL M AW

El porcentaje de colorante a utilizar se calcula segun la
cantidad de fibra a tinturar.

Como auxiliares igualadores y fijadores en el bafio de tinte se
utilizaron:

UNIVADINA DIF: 0.5% por litro de agua
ALBATEX AD: 1% por litro de agua
VINAGRE PH: 4.5-5.0

4.6.Curva Baiio de Tinte Sintético para El Wildpine

Ebullicién 90°C 60min

40°C

A: Litros agua / cantidad fibra
0,5 gramos / Litro de agua UNIVADINA DIF
X% colorante TERASIL
2% Vinagre PH 4.5- 5.0

B: Lavar abundante agua
C: LAVADO POSTERIOR

1.0 gramo /litro agua ALBATEX AD
90°C durante 30 minutos

13



Miss Ma. Helena Lépez midiendo el Agua
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El wildpine descudado - detalle
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El wildpine en remojo, listo para ser tinturado
25-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Procesos de tinturado - 26-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

D: Reposo. Lavar abundante agua, suavizar y secar.

El grupo se subdividio en 5 subgrupos de trabajo para la
realizacidon de las practicas para lograr varias tonalidades de
color.

Se tuvieron limitaciones por la cantidad de recipientes como
ollas y estufa. También incidieron los tiempos requeridos para
cada procedimiento, pues son largos por lo cual no fue posible
lograr muchos mas colores.

Los colores obtenidos salieron oscuros, porque la fibra se
trabajé en verde y no seca, como fue la utilizada en las pruebas
previas hechas, obteniendo resultados diferentes.

Se resalta como muy interesante en el resultado final de los
colores obtenidos, el degrade logrado en la fibra, pues esta no
pierde su caracteristica principal que la diferencia de otras
fibras.

Se obtuvieron 8 tonalidades de color que se anexaran en la
carta de color con su respectiva formulacion.

La primera parte de la experiencia la realizaron conjuntamente
con la Orientado y la segunda parte fue realizada con la
Maestra artesana Miss Rosalee Watson, aplicando todas las
especificaciones técnicas ensefiadas por la Facilitadora del
Taller.

Se anexan los porcentajes de colorantes a utilizar segun la
cantidad de fibra a tinturar, lo cual facilité al grupo el proceso
de tinturado.

5. Tintoreria Natural

5.1. Reconocimiento y Recoleccion de las Especies Tintéreas
de San Andrés Isla

Se hicieron sondeos y reconocimiento de las especies, en la
zona de Loma Cove y en el Jardin Botanico de la Universidad

14



Miss Martha Forbes prendiendo la hornilla
Para comenzar a tinturar

Coordinador Omar Martinez observando el proceso.

26-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Proceso de LavadoCuarto grupo Grupo
26-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Midiendo para tinturar en grupos de Trabajo
Miss Nacira, Ruht y Martha

01-03-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

Nacional.

En toda la Isla se encuentran en abundacia especies vegetales
que son tintéreas como el almendro, cocotero, cayena,
mertiolate, Ufia de Gato, Platano, mango, totumo, achiote,
promenta, Yarumo, uva playera, caimito, arbol del pan, flor de
jamaica, guanabana, andn, guayaba, platanillo, achira y aifiil;
esta Ultima en menor proporcion, debido al urbanismo que se
esta propagando en toda la Isla.

Muchas de estas especies las beneficiarias las tienen en sus
recidencias y otras se encuentran espontaneas o en zonas
silvestres.

Se tinturé con Ufia de Gato y Achiote, Unicamente debido a la
limitacion de tiempo.

Tanto los colorantes sintéticos como los naturales se aplicaron
en la fibra verde y sin hilar.

Se utilizé como mordiente el sulfato de Alumbre en proceso de
premordentado y en mordentado

El agua empleada fue la de mar.

La ufia de gato se cocind y se dejo en fermentacion durante 2
dias y después se realizo el bafio de tinte.

Se hicieron gestiones con el Jardin Botanico para que se brinde
a las beneficiarias orientacion y apoyo para la sostenibilidad de
las especies tintdéreas, mediante la construccién de un vivero.

Las herramientas de un taller de tintoreria natural son
similares a las de la tintoreria sintética. Se requieren ademas
morteros, molinos, tijeras desjarretadoras, podadoras y pala,
para una recoleccién apropiada y sostenible.

5.2. Especies Tintdreas Existentes en San Andrés Isla

ACACIA

Familia:

Nombre Cientifico:
Otros Nombres: acacia

15



Se observan los productos y la gramera
01-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Cartelera con la curva de Bafio de tinte Sintético
04-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El wildpine tinturado con la ufia de gato
08-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Zumo de Ufia de Gato en fermentacién
08-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Parte utilizada: Flores, semillas, hojas y corteza

ACHIOTE

Familia: BIXACEAE

Nombre Cientifico: bixa orellana
Otros Nombres: achote

Parte utilizada: semillas y hojas

ACHIRA

Familia: MUSACEAE

Nombre Cientifico: heliconea
Otros Nombres: achira

Parte utilizada: hojas y flores

AGUACATE

Familia: LAURACEAE

Nombre Cientifico: persea americana
Otros Nombres: inglés: Alligator pear
Parte utilizada: hojas y semillas

ALMENDRO

Familia: ROSACEAE

Nombre Cientifico:prunus amygdalus fristscn
Amygolalus comunis L.

Otros Nombres: almendro

Parte utilizada: hojas, corteza y almendra

ANIL

Familia: FABACEAE

Nombre Cientifico:indigofera suffruticosa Mill.
Otros Nombres: indigo

Parte utilizada: hojas

ARAUCARIA

Familia: ARAUCARIACEAE

Nombre Cientifico:araucaria excelso
Otros Nombres: araucaria

Parte utilizada: corteza

ARBOL DEL PAN

Familia: MORACEAE

Nombre Cientifico:artocarpus altilis
Otros Nombres: Inglés: fruto:Bread Fru
Parte utilizada: corteza por poda

16



Detalle del Achote tritturado en procesador
05-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Detalle del Cocotero — Loma Cove - 27-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Flor de Jamaica, Detalle — Jardin Botanico
05-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El Totumo- Jardin Botédnico - 05-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

ANON

Familia: ANONACEAE

Nombre Cientifico:anona reticulata
Otros Nombres: anén

Parte utilizada:fruto, corteza

CAIMITO

Familia: SAPOTACEAE

Nombre Cientifico: chrysophyllum caimito
Otros Nombres:caimito

Parte utilizada: corteza

CAYENA

Familia: MALVACEAE

Nombre Cientifico: hibiscus rosa - sinensisi L.,sp
Otros Nombres: Cayeno, San Joaquin, Liberal y otros
En inglés : hibiscus, shoe flower

Parte utilizada: hojas y flores

FLOR DE JAMAICA

Familia: MALVACEAE

Nombre Cientifico: roselle — hibiscus sabdariffa
Otros Nombres: Inglés: sorrel

Parte utilizada: flores

GUANABANA

Familia:zANONACEAE

Nombre Cientifico:anona muricata L.
Otros Nombres: guanabana

Parte utilizada: corteza y frutos

GUAYABA

Familia: MIRTACEAE

Nombre Cientifico: psidium spp.
Otros Nombres: guayabo

Parte utilizada: corteza y hojas

MANGO

Familia: ANACARDIACEAE

Nombre Cientifico: mangifera indica L.
Otros Nombres: manga

Parte utilizada: hojas y corteza
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El Caimito — Jardin Botanico - 05-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El Yarumo — Jardin Boténico - 05-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Promenta- Jardin Botanico - 05-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

MERTIOLATE

Familia: Sin clasificar

Nombre Cientifico: sin clasificar
Otros Nombres:

Parte utilizada: hojas y flores

NONI

Familia:

Nombre Cientifico:

Otros Nombres: noni

Parte utilizada: Raiz, fruto y corteza

PLATANO

Familia: MUSACEAE

Nombre Cientifico:musa ensete Gm. L.

Musa balbisiana colla, musa sapientum L. Y otras
Otros Nombres: banana, colicero, bocadillo y otros
Parte utilizada:flores, tallo, hojas

PLATANILLO
Familia: MUSACEAE

Nombre Cientifico:heliconia biahi L., heliconia buccinata

Roxb., heliconia caribea Lam.
Otros Nombres: platanillo
Parte utilizada: flores

PROMENTA

Familia: MYTACEAE

Nombre Cientifico: pimenta dioica
Otros Nombres: promenta

Parte utilizada: hojas, corteza

TOTUMO

Familia: BIGNONIACEAE

Nombre Cientifico:crescentia cujete L.
Otros Nombres: calabazo

Parte utilizada: fruto

UNA DE GATO

Familia: RUTACEAE

Nombre Cientifico: fagara L.
Otros Nombres:ufie gato
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Ufia de Gato —Loma Cove - 27-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Achira- heliconia — Guia del Jardin Botanico
05-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Cayena Doble o San Joaquin — Loma Cove
27-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Acacia — Jardin Botdnico - 05-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Parte utilizada: ramas

UVA PLAYERA

Familia: POLYNONIACEAE

Nombre Cientifico: cocoloba uvifera
Otros Nombres: Fruto en Inglés: Grape
Parte utilizada:tallos y fruto

YARUMO

Familia: MORACEAE

Nombre Cientifico: cecropia peltata |.
Otros Nombres: yarumo

Parte utilizada: corteza y hojas

Se logré establecer que es posible tinturar con los recursos
existentes en la Isla, encontrando una riqueza que explotada
sosteniblemente se puede aprovechar. Es importante destacar
gue estas especies tinen alto contenido de tanino, sustancia
astringente que permite dar color y fijarlo en cualquier fibra.

5.3. Proceso de Mordentado

5.3.1. Mordientes Naturales

Entre las especies encontradas existen unas con propiedades
de fijacién del color en la fibra, como el guayabo, el aguacate,
el limdn, naranja, mandarina (los zumos) y el vino de noni.

El dnico mordiente mineral utilizado fue el sulfato de alumbre
porque se consigue con facilidad en los supermercados y
ademas no es agente contaminante para la Isla.

5.4. Curva de Premordentado

Ebullicion 80°C 30 min

A 30°C B
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Cayena Simple o San Joaquin — Loma Cove
27-02-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Silvia Archbold obsevando El Platanillo
Jardin Botanico - 05-03-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

El Noni — Detalle del Fruto — Jardin Botanico
05-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

A: Litros agua/gramos fibra
Alumbre 25% / gramos fibra
X gramos fibra

B: Reposo
Botar
Lavar abundante agua

5.5. Baiio de Tinte

Inicialmente se recolecta el material tintéreo

Hojas: 3 veces en proporcion a la cantidad de fibra a tinturar
Semillas: 1 vez en proporcidn a la cantidad de fibra a tinturar
Flores: 6 veces en proporcion a la cantidad de fibra a tinturar
Frutos y Cortezas: 2 veces en proporcion a la cantidad de fibra
a tinturar.

En el taller se utilizaron hojas de ufia de gato y semillas de
achiote. Se recolectaron otras especies que el grupo
experimentara de acuerdo con las orientaciones
proporcionadas.

Se limpid el material recolectado, se selecciond, pesé y lava.

5.6. Curva Bafio de Tinte Natural para el Wildpine

Ebullicion 90°C 60min

A 30°C B

A: X litros de agua/gramos fibra
X zumo colorante natural /gramos fibra
X gramos fibra

B: Reposo
Botar
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El Alimendro - 22-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

El Mertiolate — Loma Cove - 28-02-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Uva Playera — Via Punta Azul - 07-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

La Promenta — Detalle — Jardin Boténico
05-03-2010 - Fotografia : Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Lavar

NOTA: De ser el caso se puede utilizar el Albatex después del
bafio de tinte para mayor fijacion, de la misma manera que en
la tintoreria sintética.

Con este procedimiento se obtuvieron dos tonalidades de
color, en degradé, para el wildpine, sin que pierda su
caracteristica natural; también se aplicé a la tela de coco.

En el totumo se obtuvo un color violeta con la ufia de gato.

En la carta de color anexa, se registra la muestra fisica como
resultado.

6. Experimentacion de Tejidos
6.1. Tejido de Marco

Un grupo de Artesanas estuvo previamente en un taller
experimental de tejidos con marco, cuya muestra elaboraron
en lanas acrilicas.

Con el Wildpine tinturado se realizé un tejido de teletdon 5x5 y
después sobre las urdimbres se aplicé un tejido de cesteria de
rollo en técnica de 8, con el fin de aprovechar las urdimbres
sobrantes e integrar otra técnica de cesteria. Esta quedo como
tarea.

6.2.Técnica de rollo con Alma Visible

La idea fue tinturar el Grassbone, para lograr un efecto de
contraste de color. No obstante el resultado de tefiido no fue
bueno dado que el grassbone solo permite el tinturado de Ia
capa externa y en la interna no penetra el color.

6.3. Técnica de Ganchillo (Crochet)

La realizd Miss Genoveva O'neal trabajando el wildpine

himedo porque si estd muy seco, se torna quebradizo y su
manipulacion es dificil.
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Grupo en el primer reconocimiento de Especies en
Loma Cove - 27-02-2010 Fotografia: Margarita
Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Arbol de Pan, detalle del fruto
05-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Carmen Watson observando el resultado de
los primeros colores -03-03-2010

Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

Miss Margarita y Miss Vida retirando uno de los
colores obtenidos. - 03-03-2010 Fotografia:
Margarita Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Para esta técnica se requeriria de un hilo continto.
6.4. Tejido de Punto (Dos Agujas)

En la experimentacion previa realizada por la orientadora no se
logrd, por ello no se aplicd. Se necesita hilo continuo y es de
dificil manipulacion, porque la fibra no reune las condiciones
de flexibilidad necesarias para Ifiograr el adecuado
entrecruzamiento y obtener un tejido homogéneo.

6.6. Técnica de Rollo con Alma de Plastico

Se hizo con el fin de reciclar las bolsas plasticas, como
propuesta de sostenibilidad ambiental para la Isla.

Fue realizada por Miss Ruth de Arco, pero el tejido alcanza a
tener transparencia lo que no permite un efecto estético
agradable del producto que se desee realizar.

6.7. Técnica de Rollo y Ganchillo

Es efectiva y se logra cierta transparencia, ademas de que
reduce el peso y costo final de la pieza.

Puede lograr un aspecto estético interesante y diferenciado,
por el tipo de fibras y de acuerdo con las combinaciones de
color que se apliquen.

6.8. Técnica de Rollo Tradicional aplicando Color

La realizaron varias Artesanas: Miss Martha Forbes, Miss
Rosalee Watson y Miss Olga Correa.

6.8.Técnica de Cordoneria

Esta labor estuvo a cargo de Miss Carolinda Garnica,
elaborando cordén de cuatro cabos con dos colores y con
diferentes efectos.

El compromiso de cada uina de las participantes es socializar el
resultado alcanzado por cada uno de los subgrupos con las
técnicas nuevas, con las demas artesanas que no alcanzaron a
aplicarlo durante la asesoria.
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Miss Nacira, Elinor y Gladis seleccionando el
material tintéreo - 04-03-2010 Fotografia: Margarita
Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Detalle de la seleccién del material tintéreo
04-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Elinor y Miss Olga agregando el agua al zumo
de la uiia de gato para tinturar -04-03-2010
Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

La Orientadora — Margarita Spanger exprimiendo las
hojas de la Ufia de Gato para tinturar - Detalle-
08-03-2010 Fotografia: Miss Martha Forbes
Artesanias de Colombia S.A.

7. Requisitos de Calidad

Antes de tinturar se debe seleccionar muy bien el
Wildpine de manera que esté libre de partes dafiadas y
de mugre, para obtener colores de calidad.

La fibra se debe humedecer previamente, para que
todos los procesos de tinturado sean efectivos.

Hay que lavar muy bien la fibra de wildpine después de
haber sido sometida a los diferentes procedimientos, ya
sea que se hayan utilizado agentes industriales o
agentes naturales.

Los hilos se deben seleccionar de acuerdo con su grosor, de
manera que si se trabaja con un hilo delgado, este deberd
ser el calibre que se utilice desde el inicio hasta el final del
producto a elaborar. Lo mismo aplica cuando el hilo es
grueso para que el acabado del producto tenga buena
calidad.

La fibra tinturada se debe dejar secar muy bien,
preferiblemente a la sombra, evitando la luz directa del
sol, para que no se cree hongos o0 mohoo que la dafien
y deterioren su aspecto.

Todos los insumos y mateia prima se deben pesar y
medir, para lograr obtener colores con calidad y
precision.

Todas las herramientas deben tener un buen
mantenimiento, para conservarlas en buen estado y
gue sirvan para lograr tonalidades de color de calidad.

Es fundamental que las ollas que se utilicen para
tinturado no sean utilizadas para la preparacion de
alimentos.

Los materiales y elementos del taller se deben manejar
en forma independiente de las demas actividades del
hogar, con destinacion exclusiva a la produccién
artesanal.
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La Orientadora Margarita Spanger dando las
indicaciones para tinturar con los colorantes
naturales. 08-03-2010 Fotografia: Margarita
Spanger Artesanias de Colombia S.A.

La Orientadora Margarita Spanger con Miss Nacira y
Miss Olga explicando el tejido de marco- 01-03-
2010 Fotografia: Miss Olga de Jesus Correa
Artesanias de Colombia S.A.

Detalle del tejido de Miss Martha Forbes — Técnica
de Rollo Tradicional - 02-03-2010 Fotografia:
Margarita Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Detalle del inicio de una muestra con Técnica de
Rollo, Miss Maria Helena Lopez - asistente - 02-03-
2010 Fotografia: Margarita Spanger

Artesanias de Colombia S.A.

Se recomienda no utilizar las aguas residuales que
quedan después del tinturado (colores residuales),
porque generalmente se logran tonos o colores que
después no se pueden obtener igual, por las
condiciones fisico quimicas de estas y de la fibra a
tinturar.

Los colorantes se deben almacenar en recipientes
seguros y debidamente marcados, libres de humedad y
fuera del alcance de los nifios.

Se recomienda el uso de tapabocas y guantes
deschables durante el proceso de tinturado de la fibra
para evitar aspirar vapores emanados de la mezcla en
ebullicidon y el contacto de la piel con los quimicos.

La recoleccion de las especies se debe hacer teniendo
en cuenta los porcentajes requeridos, segun la parte de
la planta que se requiera, para mantener la
sostenibilidad del recurso.

Las especies se deben recolectar sin destrozar los
arboles, arbustos y matas pequefias. Las cortezas se
deben recolectar en caso de que un arbol haya sido
talado, o por medio de podas. No se recomienda en
ningun otro caso porque se afecta el arbol y se sentecia
a una muerte lenta.

Si las especies tintéreas que se identificaron durante la
asesoria, no son abundantes en la Isla, se recomienda
no explotarlas hasta cuando se realice un
repoblamiento suficiente que  garantice su
sostenibilidad.
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8. Conclusiones

El espacio de la Casa de la Cultura de San Andrés no era
Detalle del tejido en Técnica de Rollo por Miss aproplzédo pal.’z? el .c?esarrollo de e.sta actividad, .Ia cual
Maria Helena Lpez - Asistente - 02-03-2010 preve+ia la utilizacidn de los espacios donde realizan su
Fotografla: Margarita Spanger actividad productiva las mismas artesanal. Si bien el

Artesanias de Colombia S.A. N
taller de colores se llevd a cabo en la Casa de la Cultura,
la transferencia de resultados de la experimentacion
técnica se realizd en la casa de Miss Carrie May Jay
El taller de color que se realizd, contribuyd a que las
beneficiarias pudieran manejar muy bien los
porcentajes de color en mezclas y las diversas
combinaciones aplicadas con los colorantes sintéticos.
Cabe aclarar que hubo variacidén en los resultados de

Detalle del Tejido de Marco Telet6n 5X5 y color en la fibra entre la seca y la verde con toda su

combinado con Rollo en 8 - 08-03-2010 . .2 infl fi

Fotograffa: Margarita Spanger pigmentacién, lo cual influyo en el tono final.

Artesanias de Colombia S.A.

Se comrpobd la posibilidad de aplicar la tintoreria
sintética en la fibra de wildpine, tanto en la fibra se ca
como en la fibra verde o fresca, en la cual se obtinen
tonalidades mas oscuras.

En el tinturado de la fibra de wildpine, color se obtiene
en degrade sin que la fibra pierda su caracter natural,
que la diferencia de otras fibras como el fique, la palma

Miss Rosalee Watson practicando la Técnica de sara, la lana o la iraca en las cuales el color se obtine
Rollo en 8 Detalle - 08-03-2010 Fotografia: A
Margarita Spanger Artesanias de Colombia S.A. homOgeneo'

El tinte natural también se pudo aplicar y dié resultados
semejantes a los tintes sintéticos, con tonalidades
igualmente agradables estéticamente.

Para lograr tonos mas claros es fundamental dejar secar
bien la fibra antes de proceder a su tinturado.

Miss Olga Tejiendo con la Técnica de Rollo Se puede emplear el agua de mar para el proceso de

Tradicional 08-03-2010 Fotograffa: Margarita tinturado, la cual aporta mucho a la fijacién del color y

Spanger Artesanias de Colombia S.A. permite a las beneficiarias disminuir costos al no utilizar
el agua tratada.
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Miss Genoveva O'neal tejiendo con la Técnica de
Ganchillo (crochet) - 08-03-2010 Fotografia:
Margarita Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Detalle de un sombrero miniatura con los
colorantes Terasil, elaborado po r Miss Olga Julio -
08-03-2010 Fotografia: Margarita Spanger
Artesanias de Colombia S.A.

Miss Carolinda Garnica realizando el cordén de 4
cabos - Detalle - 08-03-2010 Fotografia: Margarita
Spanger Artesanias de Colombia S.A.

Se lograron otras variaciones de tejidos en rollo, tanto
por experimentacion de la Orientadora, de la Maestra
Artesana Rosalee Watson de Pomare, asi como de las
mismas  beneficiarias asesoradas, quienes fueron
propositivas y participes de todas las sesiones realizadas.

El grupo respondié a todas las espectativas de la
asesoria prestada, en asistencia, en aplicacion del
conocimiento, interés, capacidad de aprendizaje,
participacion activa, aportes, colaboraciéon, apoyo e
intercambio de opiniones, etc.

En la practica con el grupo, en razon a la disponibilidad
de materia prima (Wildpine) fresca o en verde
Unicamente, se pudo realizar el proceso de tinturado
solamente con esta fibra con lo que se obtuvo un
efecto de color mas oscuro y menos brillante. Quedd
pendiente tinturar la fibra seca, para obtener los
colores con brillo y mas claridad que logro la Orientado
ra de la capacitacion en Bogota. Esta instruccion se les
dio a las beneficiarias afin de que pudieran realizar la
practica en forma auténoma.

Las tonalidades obtenidas para ambos caso (Sutatausa y
San Andés) variaron por las condiciones ambientales,
climaticas y tipo de aguas empleadas.

9. Recomendaciones Generales

Es necesario montar el taller de tinturado con todas las especificaciones
ambientales, seguridad industrial y el equipamento basico, como las herramientas,
para la recoleccion de las especies tintdreas, recipientes apropiados para el
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descrude de la fibra y bafio de tinte, estufa apropiada para cada proceso, espacio
exclusivo, szona de desaglie de las aguas residuales,manejo ambiental.

+ Es fundamental tener encuenta el aspecto anterior, para poder tinturar sin afectar
el ecosistema de la Isla, porque no seria procedente darle continuidad a este
proceso.

+ Se requiere desarrollar un proyecto de cultivo propio de las especies tintéreas,
mediante un vivero, que proporcione el material suficiente para tinturar y no
afectar el medio ambiente de la Isla.

+ Es necesario que los talleres de tintoreria, tengan mayor tiempo de duracién, pues
los procesos son largos y se tiene que comprimir los conocimientos y practicas.

+ Se sugiere poder realizar un taller de tintoreria natural, para disipar dudas y poder
esperimentar con mas especies indentificadas en la zona.
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1. 1.0% TerasilAzul3RL-02150%
100 Gramos wildpine hifado, seco y sin remojar previamente
Agua del acueducto PH 7.0

2. 05% Terasil Azul 3RL-02 150%
0.5% Terasil Amarillo 4G
100 Gramos wildpine hilado, seco y sin remojar previamente
Agua de acueducto PH 7.0

3. 0.4% Terasil Rojo FBN conc.
100 Gramos wildpine hilado, seco y remojado previamente
Agua de acueductoPH 7.0

4. 0.5% Terasil Azul 3RL-02 150%
0.5% Terasil Amarillo 4G
100 Gramos wildpine hilado, seco y remojado previamente
Agua de acueducto con sal marina PH 6.0

Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Derechos Reservados Artesanias de Colombia S.A. - Fomipyme
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. 1.0% TerasilAzul3RL-02150%

100 Gramos wildpine hilado, seco y sin remojar previamente
Agua del acueducto PH 7.0 — clima frio y seco

. 05% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.5% Terasil Amarillo 4G
100 Gramos wildpine hilado, seco y sin remojar previamente
Agua de acueducto PH 7.0 — clima seco y frio

. 0.4% Terasil Rojo FBN conc.

100 Gramos wildpine hilado, seco y remojado previamente
Agua de acueducto PH 7.0 — clima seco y frio

. 0.5% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.5% Terasil Amarillo 4G
100 Gramos wildpine hilado, seco y remojado previamente
Agua de acueducto con sal marina PH 6.0 —clima seco y frio

Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Derechos Reservados Artesanias de Colombia S.A. - Fomipyme
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. 0.4% Terasil Negro3RL-02150%

100 Gramos wildpineen hoja, seco y con remojo 2 dias
Premordentado barro negro de Sutatausa (Cundinamarca) 4 dias
Agua del acueducto con sal marina PH 6.0 —clima frio y seco

. 05% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.5% Terasil Amarillo 4G

100 Gramos wildpine hilado, seco y sin remojar previamente
Agua de acueducto y sal marina PH 6.0 — clima frio y seco
Vinagre de naranja

. 05% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.5% Terasil Amarillo 4G

100 Gramos tela de coco, seco y sin remojar previamente
Agua de acueducto y sal marina PH 6.0 — clima frio y seco
Vinagre de naranja

. 80 gramos Semillas de Achiote

100 Gramos wildpine ripiado, seco y remojado 2 dias
Agua de acueducto y sal marina PH 6.0 — clima frio y seco
Sin mordentar

. v o

Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Derechos Reservados Artesanias de Colombia S5.A. - Fomipyme
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Rollo con visibilidad del alma
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Carta de Color San Andrés Isla

Colorantes Naturales

Ejercicios Realizados por la misma Comunidad
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100 gramos zumo - semillas de Achiote

100 Gramos wildpine ripiado,semi- seco y sin remojado previamente
25% Sulifato de Alumbre - premordentado

Agua del mar PH 6.0 — clima calido y humedo

. 300 gramos zumo - hojas de Ufia de Gato

100 gramos zumo ~ hojas de Mertiolate

25% Sulfato de Alumbre - mordentado

100 Gramos wildpineripiado, verde y remojado previamente
Agua de mar PH 6.0 — clima célido y hamedo

100 gramos zumo - semillas de Achiote

10 Gramos tela de Coco remojado previamente
25% Sulfato de Alumbre - premordentado

Agua dei mar PH 6.0 - clima cdlido y humedo

300 gramos zumo - hojas de Ufia de Gato

100 gramos zumo - hojas de Mertiolate

25% Sulfato de Alumbre - mordentado

10 Gramos tela de Coco, remojado previamente
Agua de mar PH 6.0 — clima cdlido y humedo

Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Oerechios Reservados Artesanias de Colombia S.A. - Fomipyme
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Carta de Color San Andrés Isla -1

Colorantes Dispersos TERASIL

. 0.1% Terasil Rojo FBN conc.

0.5% Terasif Amariflo 4G

250 Gramos wildpine ripiado, verde y con remojo previo
Agua del acueducto PH 6.5 — clima calido y hamedo

. 0.2% Terasil Amarillo 4G

0.1% Terasil Rojo FBN conc.
250 Gramos wildpine ripiado, verde y remojado previamente
Agua de acueducto PH 6.5 — clima calido y hamedo

. 0.5% Terasil Rojo FBN conc.

0.5% Terasil Azul 3RL-02 150%

250 Gramos wildpine ripiado, verde y remojado previamente
Agua de acueducto PH 6.5 — clima calido y humedo

. 0.9% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.9% Terasil Amarillo 4G

0.1% Terasil Rojo FBN conc.

250 Gramos wildpine ripiado, verde y remojado previamente
Agua de acueducto PH 6.5 - clima calido y humedo
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Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Derechos Reservados Artesanias de Colombia S.A. - Fomipyme
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Carta de Color San Andrés Isla -2
Colorantes Dispersos TERASIL

Ejercicios Realizados por la misma Comunidad

1. 0.5% TerasilAzul3RL-02150%

2.

0.5% Terasil Amarillo 4G
100 Gramos wildpine ripiado, verde y remojado previamente
Agua de mar PH 6.0 — clima calido y himedo

05% Terasil Azul 3RL-02 150%

0.8% Terasil Amarillo 4G

100 Gramos wildpine ripiado, verde y sin remojado previamente
Agua de mar PH 6.0 —clima calido y humedo

0.05% Terasil Rojo FBN conc.

0.8% Terasil Amarillo 4G

100 Gramos wildpine hilado, seco y remojardo previamente
Agua de mar PH 6.0 - clima calido y humedo

Autor Maria Margarita Spanger Diaz
Derechos Reservados Artesanias de Colombia S.A. - Fomipyme



