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l. DEFINICIONES:

1.1 ALFARERÍA:

Oficio artesanal consistente en el trabajo de la arcilla en masa, la cual es transformada manualmente con técnicas básicas
y sin necesidad de equipos e infraestructura compleja, para el alfarero basta solo el material, un tomo de levante y
herramientas como espátulas, cordones y guías y obviamente un horno para la cocción de las piezas resultantes, que
nonnalmente es de combustión a gas o leña.

El alfarero amasa la arcilla para su homogenización ,eliminación de burbujas de aire y grumos del mismo material, la
arcilla debe ser muy plástica; de modo que se mantenga una vez se haya modelado O torneado.

En la alfarena se requiere una mono-wcción o única quema temperaturas aproximadas de 600 oC y los 900°C; cabe
anotar que a mayor temperatura se garantiza mayor resistencia mecánica (aunque esto depende del tipo de pasta que se
utiliza).

1.2 CERÁMICA:

Oficio artesanal consistente en el trabajo de la arcilla, en masa o liquida (barbotina).
La arcilla en masa es trabajada en moldes en yeso en el tomo de tarraja, usualmente destinada a la elaboración de piezas
para el servicio de mesa (platos y pocillos), aunque también es factible producir con esta técnica otro tipo de piezas.
La baIbotina es trabajada por vaciado en moldes de yeso, la técnica es conocida como moldeado o colado y se utiliza
para fabricar piezas de mayor tamallo Garras, floreros, soperas, etc.)
La cerámica, a diferencia de la alfarería, utiliza esmaltes, para lograr la impermeabilización de las paredes de las piezas
y acabados superliciales, como efectos en el tono, el color y textura de las mismas. Cabe anotar que para lograr estos
efectos de acabados se requiere mayor tempeJatura y esto logra también mayores durezas y resistencias.
La temperatura de quema de las piezas cerámicas oscila entre los 950°C para bizcocho (primera quema) y de 1.050 oC
aprox. para el vidriado o esmaltado (segunda quema).

1.3 ARCILLA

La arcilla es una materia que proviene de la descomposición, durante millones de aftos, de rocas feldespáticas,
abundantes en la coneza terrestre. Esta descomposición se debió principalmente, a la acción del agua que actuó como
un potente abrasivo con las rocas, desmenuzáodolas, disolviendo las materias solubles y depositándolas.
Las arcillas se clasifican en dos tipos : Primarias y secundarias o sedimentarias .

• Arcillas Primarias: Las primarias son aquellas fonnadas en el mismo lugar de la roca madre, y que han sido poco
atacadas por los agentes atmosféricos. Tienen las partículas más gruesas, y su color es algo más blanquecino. No son tan
plásticas pero de gran pureza y un alto nivel de fusión (una de las arcillas de este tipo es el caolín).
• Arcillas Secundarias: Las arcillas secundarias o sedimentarias son las que han sido lmnsponadas lejos de la roca
madre por el agua y/o el viento.
El agua tritura la arcilla en partículas de diferente tamafto, de manera que las más pesadas se depositan primero, otras
menos pesadas continúan disueltas en el agua y se depositan en otro lugar, mientras las más fmas se sedimentan en los
lugares donde el agua se estanca.
Estas arcillas son más finas y plásticas que las primarias, aunque también pueden tener impurezas, al estar mezcladas
con otros componentes minerales u orgánicos. Estos materiales rebajan el nivel de fusión y alteran su color.



1.3. l Clases de Arcillas:
Existen diversos tipos de arcillas que se usan en Cerámica o Alfurería y entre ellas están :

1.3. I.1 Caolín: Es IIDaArcilla primaria que se utiliza corno componente principal en la fubricación de las pastas
de porcelana. Su color es blanco en seco y después de la cocción. Funde sobre los 1800°C. Para rebajar su
PlIDto de fusión se mezcla con materiales fundentes como el feldespato y se introduce en las pastas de loza
para aumentar su temperatura Es lIDmaterial poco plástico por lo que no se puede modelar a mano, pero sí
con moldes. Como referente en Colombia podemos citar los caolines que se extraen de las minas de
Mirque, La comunidad, y Arcabuco en Ráquira (Boyacá), además existen otras regiones de Colombia en
donde se encuentran minas de las que se extraen caolines, como en Arcabuco (Boyacá).
En la imagen se visualiza como se presentan estos caolines utilizados actualmente en Ráquira para la
elaboración de piezas en porcelana (implementación reciente).

1.3.1.2 Arcilla para loza: Después de la cocción debe tener color blanco (900 - 1.050 oC) se utiliza para la
fubricación de pastas para loza. Es importante que tenga un bajo contenido de hierro, pues de lo contrario,
después de la cocción su color varía hacia el crema
El referente en Colombia de las minas de extracción de este tipo de arcilla son Guatavita (CIIDdinamarca) y
Carmen de Viboral.

1.3.1.3 Arcillas refractarias :Son resistentes al calor y tienen lIDpunto de fusión muy alto (entre 1.600 y 1.700 oC .
son bastante puras y casi prácticamente exentos de hierro. Deben ser plásticas para que se pueda introducir
en ellas chamote. Su color después de la cocción es muy variable, del aema al gris.

1.3.1.4 Arcillas para Gres: Son refractarias y plásticas, y se vitrifican alrededor de los 1250 - 1.300 oC.
En ellas el fuldespato actúa corno material fiíndente. Después de la cocción su color es variable, desde el
gris muy claro al oscuro.

1.3.1.5 Arcillas rojas: Son muy fusibles y plásticas, con alto contenido de óxido de hierro. Generalmente resisten
hasta 1.100 oC , pero funden a mayor temperatura. Su color varia del rojo, en húmedo hasta el marrón.
Algunas de las localidades donde se encuentra este tipo de arcillas, son Ráquira (Boyacá), Capitanejo y
VilIanueva (Santander), entre otras, ya que estas arcillas son más cornunes de encontrar en nuestros suelos
Colombianos.

1.3.2 Propiedades de las arcillas

1.3.2.1 Plasticidad: Cuando se modela la arcilla húmeda, su plasticidad hace que se conserve la forma que se la ha
dado, esta propiedad tiene relación con la estructura laminar de las partículas de la arcilla y el agua. Sin
esta no existiría plasticidad, por que las partículas no podrían deslizarse unas sobre otras.

• Cuanto más plástica es la arcilla más agua absorberá, aumentando as! su volumen. Pero si la cantidad de
agua es excesiva la plasticidad disminuye y la arcilla se convierte en IIDamateria pegajosa y blanda ,
debido a que las particulas de la arcilla pierden adherencia

• Para eliminar el exceso de agua de las arcillas se deben utilizar secaderos fabricados en yeso.
• Una vez preparada una arcilla debe dejarse en reposo durante cierto tiempo, manteniéndola con IIDa

humedad adecuada para lo que se recomienda aislarla del medio recubriéndola en bolsas plásticas.
• El envejecimiento o maduración hace más plástica la arcilla También un buen amasado ayuda a mantener

la plasticidad.
1.3.2.2 Encogimiento o contracción:

• Las arcillas en contacto con el agua se ablandan y aumentan de volumen, absorbiendo el líquido poco a
poco. Por el contrario, las arcillas húmedas se endurecen al contacto con el aire y , al mismo tiempo, su
volumen disminuye con la desecación. Esta reducción de la arcilla se llama encogimiento, contracción y
merma

• Cuanto más agua acepte una arcilla, más encogerá y así las arcillas muy plásticas, al absorber mayor
cantidad de agua, encogerán más que las arcillas menos plásticas, y durante el encogimiento en el secado,
las part!culas de arcilla se acercan entre si al perder parte del agua La merma depende del tamafío de las
partículas y del volumen de agua que las separa.

• Durante el secado natural de la pasta se presentan encogimientos, pero durante el proceso de cocción el
encogimiento es mucho mayor y depende del tipo de pasta, de la temperatura y del tipo de horno en que se
realice la quema
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1.4 MATERIALES CERAMICOS

Además de las arcillas existen otros materiales, con los que estas se mezclan para obtener las pastas cerámicas. Algunos
de estos materiales se introducen como antiplásticos y otros como fundentes. Los primeros, reducen la merma o
encogimiento de las arcillas cuando se secan" mientras que los segundos rebajan la temperatura de vitrificación de las
mismas.

Las pastas cerámicas pueden contener entre otros los siguientes materiales:
1.4.1 Carbonato de Calcio: Se introduce en las pastas cerámicas, de baja y media temperatura, para rebajar la

temperatura de vitrificación de las mismas. Es pues un fundente, aunque debe añadirse con cuidado, ya que se
puede llegar a deformar las piezas e incluso fundirlas, si se incluye en porcentajes muy altos. Se encuentra en
estado casi puro en la piedra caliza, la tiza y el mármol.

1.4.2 Cuarzo oSe añade a las pastas cerámicas como antiplástico, por lo que reduce su encogimiento y a la vez
aumenta la dilatación ténnica de las mismas una vez horneadas, con lo que ayuda a la fijación de los esmaltes a
la pasta.

1.4.3 Dolomita: Es un Carbonato doble de Calcio y Magnesio, que actúa como fundente en las pastas. puede
emplearse como sustituto del Carbonato de Calcio, para elevar la temperatura de maduración de los esmaltes.

1.4.4 Feldespato :Procede de la descomposición del granito y de las rocas ígneas y constituye el origen de la arcilla.
Es uno de los materiales más importantes y útiles de la cerámica, ya que actúa como antiplástico, reduce el
encogimiento durante el secado de las piezas crudas y como fundente por encima de 1.200 oC.
Su utilización es importantísima en las pastas de loza dura, gres y porcelana y también en los esmaltes.
Gracias a la utilización del Feldespato, Bórax , Talco, Carbonato de Calcio y otros materiales, se logra la
eliminación del plomo como elemento fundente por sus caracteristicas de alta toxicidad que afecta tanto a los
artesanos que fabrican las piezas, como a los consumidores de la cerámíca utilitaria (servicio de mesa).

1.4.5 Talco :Es un Silicato de Magnesio hidratado. Se introduce como fundente en pastas de baja temperatura de
cocción y fuvorece el ajuste entre las pastas y los esmaltes, a la vez que evita cuarteaduras.

1.4.6 Chamote : Es arcilla bizcochada (primera quema) y molida, su color depende del tipo de arcilla utilizado. Se
introduce como antiplástico en las pastas. Facilita el secado, a la vez que incrementa la resistencia de las piezas
en los procesos de secado y cocción. Disminuye el encogimiento en el secado. Produce texturas en las piezas,
cuando se utiliza en altas proporciones. Disminuye la posibilidad de fracturas en el horno. Funciona como carga
en la estructura de las piezas.

1.5 PASTAS CERÁMICAS.

Las pastas Cerámicas están formadas por las arcillas y los materiales cerámicos. Estas mezclas deben estar bien
calculadas para lograr un buen producto.
Los maleriales que forman una pasta cerámica son:

• El Sílice y el chamote, que aportan las materias desengrasantes o antiplásticas, con las que disminuye la
contracción y permiten un secado sin torceduras ni rajas.

• Los feldespatos y el Carbonato de Calcio, que actúan como fundentes, para controlar la fusión y dureza de la
pasta

• También hay arcillas naturales que pueden utilizarse como Se encuentran, añadiéndoles sólo el agua necesaria.
Estas arcillas pueden considerarse como pastas naturales.

1.5.1 Tipos de Pastas cerámicas:

1.5.1.1 Pastas de Arcilla Roja: Están formadas por arcillas con alto contenido de hierro, lo que le da su color. Su
cocción varía desde los 600 oC a los 900 oc. De gran plasticidad, son útiles para trabajos modelados a mano y
en tomo.
Es el caso de las arcillas utilizadas en la alfurería de Ráquira, La Chamba, Capitanejo y Villanueva.

1.5.1.2 Pastas de Loza :Son pastas porosas de color blanco o marfil y necesitan de un vidriado posterior.
La temperatura de cocción está entre los 960 oC Y 1.080 oc.
Es utilizada para la producción de piezas de servicio de mesa (vajillas).
Municipios Ceramistas como Carmen de Viboral, Tabio y Bogotá trabajan con este tipo de pasta
para la fubricación de sus vajillas.
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1.5.1.3 Pastas de Gres: Estas pastas, después de cocidas son impermeables, vitrificadas y opacas. La temperatura de
cocción va desde los 1.150 a los 1.300 oc y el color resultante puede ser gris, marfi~ beige, marrón, entre
otros.
Su porosidad debe ser inferior al 3 %.

1.5.1.4 Pastas de Porcelana: Son pastas muy blancas, vitrificadas y traslúcidas, cuando su espesor no es superior a
tres milimetros. Su temperatura de cocción varia entre los 1.250 Y los 1.460 oC.
Su componente principal es el Caolín, aunque también entra en su composición el Feldespato, que
actúa como fimdente y el cuarzo.
Se encuentra en proceso de implementación la producción de piezas en porcelana en el municipio
de Ráquira, con la asistencia técnica de la Unidad de Diseño de Artesanías de Colombia y
especialistas en Cerámica y Porcelana de La República Popular Cbina.

1.5. 1.5 Pastas Refractarias: Aquellas que tienen un punto de fusión muy alto, por encima de losl.6ooe. Estas
pastas deben poder aguantar, repetidos choques térmicos sin deteriorarse y en su composición no debe
encontrarse hierro.
Su color es variable después de la cocción. Se utiliza para la fabricación de ladrillos, crisoles, placas
y columnas para hornos y materiales aislantes.
El Chamote reduce la contracción de la pasta.

1.6 ESMALTES CERÁMICOS

Los esmaltes cerámicos están compuestos por materiales que al fimdirse, mediante la cocción, forman una capa vítrea
que se adhiere a la superficie de arcilla de las piezas.
Para la formación del esmalte son necesarios tres elementos indispensables:
La sílice, que es un elemento vitrificador, el fUndente, que es un elemento que hace fundir el esmalte, y el material
refractario, que da estabilidad y dureza al esmalte. La sílice es el principal ingrediente, tiene un punto de fusión
aproximado de 1700 grados centígrados, y se obtiene a partir del pedernal y del cuarzo, molidos y calcinados.

1.6.1 Esmaltes de baja temperatura: Estos esmaltes se agrupan en dos categorlas según el fimdente
principal: Esmaltes de plomo y esmaltes alcalinos.
Los esmaltes de plomo son aquellos que fimden desde 710 a 1120 oC
Su fUndente principal es el plomo que fimde entre 750- 1060 ° C y produce una superficie pulida y brillante.
El plomo es extremadamente venenoso y requiere un gran cuidado en su manipulación debe evitarse su
inhalación incluso el tacto. De ahí que el plomo se frita para convertirlo en un silicato no tóxico
Los esmaltes alcalinos son similares en su temperatura a los del plomo y su fUndente principal son sustancias
alcalinas, como el bórax, la colemanita y el carbonato de sodio. Los fimdentes alcalinos son muy solubles y no
deben apücarse sobre piezas crudas, ni sobre piezas bizcochadas muy porosas pues estas absorben parte del
fUndente, y presentan un aspecto áspero una vez cocidas.
En los barnices de bajo punto de fusión se utilizan dos materiales como fimdentes: el óxido de plomo (minio,
litargirio, galena, y carbonato de plomo) y los compuestos alcalinos (bórax, ácido bórico, carbonato de sodio y
colemanita ).

1.6.2 Esmaltes de media temperatura: Son aquellos que se sitúan entre los 1060 Y 1200 grados centígrados, y deben
cubrir pastas más compactas, bizcochadas entre 1160 Y los 1200° C.
En estos esmaltes se encuentran tanto fimdentes de baja temperatura (plomo), como de alta
(feldespato).

1.6.3 Esmaltes de alta temperatura: Estos esmaltes se apücan sobre pastas que vitrifican y que se cuecen a
temperaturas desde los 1.200 a los 1.280 0e.
El principal fUndente de estos esmaltes es el feldespato, por lo que también se les llama esmaltes feldespáticos ..
Estos esmaltes son muy duros a la abrasión y resistente a los ácidos.

1.6.4 Esmaltes de muy alta temperatura: Son aquellos que deben aplicarse sobre pastas, como la porcelana, que
vitrifican a una temperatura más elevada que las pastas de gres.
Sus componentes principales son el caolín, el feldespato y el cuarzo, por lo que su composición es similar a la
de la misma pasta.
La pasta debe bizcocharse a una temperatura aproximada de 1.000°C, mientras que los esmaltes fimden entre
los 1.250 a 1.300°C, aunque algunas porcelanas duras pueden alcanzar hasta los 1.400°C.
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1.6.5 Materiales para esmaltes: Los materiales cerámicos son productos, naturales o no, que existen comercialmente
y que también se utilizan para fines comerciales.
El ceramista los utiliza tanto para la preparación de .Iaspastas como para los esmaltes:

• Alúmina: Se introduce en los esmaltes como arcilla, caolin, o feldespato. Es el cuerpo de la mezcla.
• Carbonato de calcio: Introduce en los esmaltes óxido de calcio.
o Carbonato de bario: Se utiliza combinado con otros fundentes y es refractario con esmaltes de baja temperatura,

produciendo texturas mates. Es un fundente muy activo en esmaltes de alta temperatura
o Carbonato de litio: Introduce litio y es muy fundente en altas temperaturas, reemplaza al plomo en temperaturas

medias, como el plomo también se volatiliza.
• Carbonato de plomo: También conocido como plomo blanco. Introduce óxido de plomo en forma insoluble en

los esmalte, es muy tóxico. No recomendable para piezas de servicio de mesa
o Carbonato de magnesio: Actúa como refractario en baja temperatura, y como fundente en temperaturas altas.

mejora la adbesión de los esmaltes y reduce la fluidez de los que tienen tendencia a escurrir.
• Carbonato de potasio: Introduce óxido de potasio.
o Ceniza de huesos o fosfato tricálcico: Opacificante en esmaltes de alta temperatura. Se obtiene por la

calcificación de huesos de animales. Actúa como fundente.
• Cuarzo: Material básico para la preparación de las pastas y los esmaltes, en los que introduce la s£lice.
• Colemanita: Introduce boro.
o Dolomita: Provee de óxido de calcio y de magnesio en forma insoluble a los esmaltes. También se usa para

la preparación de las pastas.
o Fluoruro de calcio: Se usa en los esmaltes como opacificante y fundente. Introduce calcio y flúor.
o Esteatita: Derivado del talco, aporta magnesia y s£lice a la mezcla.
o Feldespato: Material básico para la preparación de pastas y esmaltes, especialmente de alta temperatura.
• ¡menita Da un efecto de moteado con puntos negros a los esmaltes, si es aplicado en capas gruesas.
• Litargirio. - óxido de plomo, se usa para preparar fritas de plomo. es tóxico.
o Minio: - Óxido de plomo, material básico para la preparación de esmaltes crudos de plomo. Es muy tóxico.
• Oxido de estallo: Es el opacificante más efectivo, produce un esmalte blanco completamente opaco.
• Oxido de zinc: Es un fundente muy poderoso a temperaturas altas. Aumenta el intervalo de maduración de los

esmaltes. Puede resaltar las estructuras cristalinas en esmaltes con poco contenido se alúmina
• Oxido de zirconio: Se usa como opacificante en los esmaltes en sustitución del estallo.
• Rutilo: Forma natural del bióxido de titanio, puede tener impurezas de óxido de hierro.
• Talco: Introduce en los esmaltes magnesia y silice (como la esteatita)
• Titanio: Actúa en los esmaltes como opacificante.

2. PREPARACIÓN DE WS MATERIALES

2.1 PREPARACIÓN DE LAS PASTAS.

El proceso de preparación de las pastas, contempla los siguientes pasos:
o La arcilla seca, en terrones, es reducida a granos más pequeños hasta desmenuzarlos, para esto se puede realizar

inanualmente con un martillo o utilizar equipos como el molino de martillos (para grandes producciones).
Si se utiliza el método artesanal o manual, es necesario utilizar un rodillo de madera, para reducir los gránulos
de arcilla a polvo.
Para lograr un polvo mucho más fino, se tamiza con un cedazo malla 60. En algunas regiones cerámicas de
Colombia, se utiliza para tamizar una tela o incluso un pedazo de media de nylon.

o Una vez establecida la formulación para la obtención de determinada pasta cerámica, se pesan los diferentes
componentes, preferiblemente en una báscula gramera ( el polvo de la arcilla, feldespatos, carbonato de calcio,
silice, chamote, etc. yagua, según se requiera).

o Para una homogenización ideal de la pasta, es recomendable el molino de bolas durante un periodo de mezcla
de 12 horas aprox. Una vez homogeneizada, la pasta puede tener dos tratamientos, dependiendo de su
uso, modelado, moldeado o torneado en tomo de tarraja:

o Si se requiere pasta líquida (barbotina), después de utilizar el molino de bolas se vuelve a tamizar y se utiliza
luego para el colado de las piezas.
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• Si 1,0que se necesita es pasta en masa para modelar ,opara t,omear, debem,os extraer el exces,o de humedad en
secaderos de yeso.

• Las pastas en masa se pueden pasar por una extrusora para extraer el aire y las burbujas internas
antes de ser empacadas en plástico para su maduración.

Cabe an,otar que las pastas sean líquidas ,oen masa, necesitan un tiemp,o de maduración ,oenvejecimient,o, que entre más
pr,olongad,o mej,ora la calidad de esta materia prima.
"En las imágenes que ilustran este document,o, se aprecian los diferentes pasos en l,oSproces,os de preparación de pastas
en el municipio de Ráquira.

2.2 PREPARACION DE ESMALTES

La preparación de un esmalte parte necesariamente de una receta y en esta preparación deben tenerse en cuenta tres fases
imp,ortantes: pesaje de los materiales, m,olienda e hidratación de I,oSmismos.
En primera instancia se pesan los comp,onentes que deben m,olerse (balanza gramera) lueg,o se reducen y mezcla en un
m,orter,o(manualmente) o en el m,olin,ode bolas; esta ,operación debe hacerse en seco y busca h,om,ogeneizar esta mezcla.
Al finalizar la m,olienda, la mezcla ,obtenida se tamiza con malla 100, lueg,o se mezcla con los óxid,oSc,olorantes
continuand,o la m,olienda. De esta manera, tod,oSlos materiales llegan a mezclarse completamente. Se aIlade la cantidad
de agua adecuada y se c,ontinúa m,olíend,o, pasand,o la mezcla, nuevamente p,or un tamiz.

2.2.1 Oxid,oSc,ol,orantesbásicos. El color de los esmaltes se produce mediante la adición de óxid,oSmetálicos:
antim,oni,o, cobalt,o, cobre, cr,om,o,hierr,o, manganeso, niquel, vanadi,o y ,otros. Cada un,o de ell,osproduce un
col,or caracteristico que puede ser modificad,o por l,oSdemás componentes, por la temperatura de cocción, por la
atmósfera del horn,o, y también por los ,otr,oSóxid,oScolorantes. Los óxid,oSrebajan un POC,ola temperatura de
fusión de los esmaltes, especialmente el cobalt,o, cobre hierro y manganes,o. Otr,oSen cambi,o la aumentan,
com,o el antimoni,o, estall,o y niquel.

• Antim,oni,o: Es muy venen,os,o.Con esmaltes de pl,om,oproduce amarillos. con esmaltes alcalinos da blancos.
• Cobre: Produce color verde en esmaltes plúmbicos (a base de pl,om,o)y turquesa en los esmaltes alcalin,os.
• C,obalt,o:Produce colores azules en esmaltes de baja temperatura.
• Crom,o: Produce col,ores verdes, c,on esmaltes de pl,om,oda col,ores rojos y naranjas. C,on estall,o y calci,o se

,obtienen l,oSrosad,os c1ar,os.Con zinc y en bases plúmbicas, marrones y con titani,o y en esmaltes alcalin,oS
marrones oscuros.

• Manganeso: Con esmaltes plúmbicos produce c,ol,oresm,orad,os, vi,oláceos y pard,os. En prop,orci,ones más altas
se ,obtienen l,oSnegros, mientras que con fundentes alcalínos pueden ,obtenerse tonos rojizos y púrpuras.

• Vanadi,o: Produce col,ores amarill,os débiles y anaranjad,os.
• Niquel: Si actúa S,oI,oproduce c,olores verde grisáceos. Según el fiíndente emplead,o y la pr,oporción de alúmina

pueden obtenerse diversos colores; con zinc, es 3ZU4con vario, café, y con magnesio, verde. Modifica los
C,oloresde ,otr,oSóxid,os. En temperaturas altas produce l,oSmarrones.

3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN.

3.1 MODELADO

Se pueden modelar pequeñas piezas macizas sin necesidad de vaciarlas ,oahuecarlas P,osteriormente, siempre que el
grosor de sus paredes n,o sea excesiv,o.
Para vaciar v,olúmenes cerrados que se han modelad,o en macizo, se corta con el hil,o, secci,onand,o t,otal ,oparcialmente la
pieza, se separa el tr,oZ,ocortad,o y se ahueca con los desbastadores. Una vez vaciada la pieza, se rayan las zonas de
pegue, con un pincel se aplica barbotina en las zonas rayadas, para que al unir ambas partes de la pieza, queden bien
pegadas. Finalmente se alisan las superficies de pegue, para desaparecer la huella de la ,operación.

3.1.1 Modelad,o c,on pellizcos: C,on este métod,o se pueden modelar piezas partiend,o de una bola de arcilla, es un
sistema perfect,o para la realización de piezas abiertas, para f,ormas con cuellos perfect,oS hay que tener cierta
práctica.
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Se sujeta, ooa bola de arcilla húmeda y amasada en la palma de ooa mano, (sin apretar) y se clava en la bola de
arcilla, el pulgar de la otra mano. Se Pellizca a continuación, la arcilla con el pulgar y el indice, haciendo rotar
la bola se va abriendo, tirando hacia arriba y hacia afuera si la forma es abierta, se continua así hasta obtener la
forma deseada.

3.1.2 Modelado con rollos: Con este método se puede modelar cualquier tipo de pieza, pero es importante que el
grosor de los rollos sea ooiforme. El espesor de las paredes de las piezas dependerá del grosor de los rollos.
Los rollos se originan a partir de ooa bola de arcilla, se adelgaza haciéndola rodar sobre la mesa con las pootas
de los dedos de las manos.
Una vez preparado el rollo se inicia una espiral con 000 de ellos para formar la base. Es conveniente tapar los
rollos restantes con plástico, para evitar que se endurezcan.
Con una espátula de madera, se ooe la espiral de la base por ambos lados, desde el extremo hacia el centro.
Sobre esta espiral se van disponiendo rollos hacia arriba para conformar la pieza.
Para mejorar la unión entre rollos se puede rayar la superficie, humectándola con harbotina, para lograr ooa
soldadura o unión de la mísma forma que se hace con la unión de las piezas ahuecadas. Una vez terminada la
pieza, queda lista para su secado y cocción.

3. I.3 Modelado por planchas: Para preparar las placas es necesario contar con un rodillo de amasar, listones de
madera y lona o tela para evitar que la placa se adhiera a la superficie de trabajo.
Se hacen varios rollos de arcilla que se colocan 000 alIado del otro entre los listones pero sin tocarlos. con los
pulgares de ambas manos se unen los rollos y luego se pasa el rodillo por encima, empezando desde el centro
bacia adelante y hacia atrás. La presión del rodillo hará adelgazar la plancha, hasta que los extremos del rodillo
rueden por encima de los listones. Se deja que la plancha adqui ••.a dureza de cuero antes de trabajarla.
Para conformar la pieza, se cortan las planchas que se requi..-an de acuerdo al diseño, se rayan las superficies de
contacto y se pegan con harbotina al igual que con los métodos de rollos y ahuecado en su tase final de pegue.

3.1.4 Modelado con tiras: Este sistema de modelado es parecido al método de las planchas o placas. El proceso es el
mismo al principio, en la fubricación y en el corte de la placa, aunque es conveniente recordar que estas no
deben •••. superiores a 3 cms. de ancho.
Partiendo de una base de arcilla en placa, disponemos tiras de manera ascendente, evitando que las uniones
coincidan verticalmente para evitar agrietamientos y roturas de la pieza durante el secado.
Para el pegue de las tiras, se rayan las superficies de contacto, se humedecen con harbotina y se procede a la
soldadura como la última fase de pegado de las anteriores técnicas. Las uniones se alisan con una espátula de
mad ••.a Se repite este procedimiento basta conformar toda la pieza.

3.1.5 Herramientas para modelado:
o Lona o tela: Es muy útil para la realización de las planchas o tiras de arcilla, ya que esta no se adhiere sobre la

ella.
o Rodillo de amasar: Son de madera dura, torneada, pulida y de forma cilindrica. Son útiles para preparar

planchas y tiras de arcilla.
o Listones de madera: Son tiras de calibres distintos, que se utilizan para bacer planchas y tiras de un grueso

determinado. Se utilizan conjuntamente con el rodillo y la lona.
o Laminadora: Produce placas de arcilla Consta de dos rodillos, uno fijo y otro graduable, entre los que pasa la

masa de arcilla generándose diferentes espesores. Tiene la misma función que el rodillo y los listones.
o Espátulas de pintor: Con ellas se cortan las tiras, las lanchas de arcilla y se puede alisar la superficie de las

piezas.
o Extrusora: Máquina para amasar y compactar la arcilla y las pastas cerámicas. Algooas cuentan con cámara de

vacio, para extraer el aire y las burbujas internas de la masa.
o Hoja de segueta: Se obtiene a partir de las sierras de cortar hi..-ro, ya que estas tienen los dientes cortos. Se

utilizan para cortar la arcilla, alisar, rayar, texturar, etc.
o Desvastadores o vaciadores: Sirven para vaciar o ahuecar las piezas macizas. Para alisar o igualar las

superficies. Se utilizan también para el proceso de pulido de las piezas en tomo.
o Espátulas finas: Pueden ser de mad ••.a, plástico o hierro y son fundamentales para el trabajo de modelar, se

utilizan para unir piezas, retocar, alisar, coser, pulir, texturar, etc.
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3.2 TORNEADO

El trabajar con el tomo consiste m utilizar rnl sistema complejo de movimientos y posiciones con .lasmanos, para poder
dar fonoa a rnla pella de arcilla amasada y blanda, puesta sobre una platafonoa circular que gira. Seguidamente el
centrado de la arcilla es rnla operación muy importante y de ahí saldrá o no la pieza bim hecha. A continuación se debe
abrir la pieza, levantar las paredes y finalmente darle forma.
De la misma forma que la mano toca tangencialmente la pieza, al usar las herramimtas, se tendrá igual cuidado m que
estas toquen rnl solo punto, y a la vez, m el ángulo preciso.

Durante el proceso de torneado es necesario usar distintas partes de la mano:
o La base de la palma se usa para presionar la arcilla m el centrado y para aplanar la masa de arcilla al conformar

platos.
• Los pulgares, para abrir la arcilla, para controlar la parte superior de la misma, para ha= pellizcos con el

índice, para marcar loa linea de corte; son básiCos en varias posiciones para mantener las manos siempre en
contacto.

• Con el indice también se ensancha la abertura de las piezas.
o Con los nudillos se aplana el interior de los platos y se hace subir la arcilla a la vez que ésta se adelgaza.
o Las Prnltas de los dedos presionan la arcilla y le dan forma.

El éxito de una buena pieza tomeada (buen tomo) consiste en el manejo sincronizado de la serie de movimientos que se
acaban de explicar y obviamente de la calidad de la arcilla y de su amasado.

3.2.1 Torneado por levante - Tomo de almero
Antes de tornear es necesario preparar la arcilla que va a preparar. Esta preparación consiste en preparar la arcilla de
manera que se eliminen las burbujas de aire, y los grumos del mismo material y dejar que la arcilla obtenga rnla
consistencia homogénea.
Por otra parte, la arcilla que se utilizará para los trabajos en el tomo deberá ser lo suficientemente plástica, de modo que
se mantenga rnla vez se halla torneado, pero no debe ser muy absorbente, puesto que el agua que se utiliza durante el
torneado, podría remojarla demasiado, con peligro de desha=la durante el proceso.
Hay tres procesos básicos de amasado de la arcilla para tornear:
3.2.1.1 Método del panadero: Se amasa la arcilla como si se amasara harina yagua para preparar pan. Da como

resultado rnla pella de arcilla de forma cilíndrica.
3.2.1.2 Método cara de buey: Al igual que el método del panadero se amasa la arcilla enrollándola con ambas

manos haciendo rnla combinación de movimientos simultáneammte. Cuando se va hacia delante se aprieta
la arcilla hacia el centro y luego se retrocede. Con este método coincidencialmente se fonoa rnla cabeza de
buey de chirca1.

3.2.1.3 Método en espiral: Consiste en amasar la arcilla enrollándola como rnla espiral. Este sistema hace que se
trabaje no solo con las manos, si no con todo el cuerpo, logrando movimiento oscilatorio a la vez que
giratorio. El resultado es rnla forma cónica

Los tres métodos son comúnmente utilizados por los artesanos y el resultado es el mismo. El amasado debe ha=se
sobre rnla superficie ligeramente absorbente (madera). En cambio si la arcilla está muy blanda es recomendable amasarla
sobre una plancha de yeso, pues esta absorberá el exceso de humedad de la arcilla
No es posible determinar el tiempo que se debe amasar rnla arcilla, pero rnl amasado demasiado rápido puede no ser
suficiente y rnlOmuy prolongado puede secar parcialmente la masa.

3.2.2 Herramientas para el Tomo:
3.2.2.1 Lámínas o tiraderas: Son herramientas que se usan en la realización de piezas en el tomo. Pueden ser

metálicas, de madera, de goma, o plásticas. Con ellas se afinan las superficies y también, aprovechando la
variedad de formas que presentan, son muy útiles en la elaboración de las piezas.

3.2.2.2 Discos auxiliares para el tomo: De fonoa circular, de rnlOSdos cms. de espesor. De yeso, madera o arcilla
bizcochada. Se colocan sobre el plato del tomo y sirven de base - soporte a las piezas torneadas que no deben
tocarse, para evitar su deformación.

3.2.2.3 Compás de puntas: Instrumento para trazar arcos de circrnlferencia y también para tomas distancias y
espesores. Tienen diferentes formas, según sea su utilidad
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3.2.2.4 Hilo de cortar: Se utiliza para cortar la arcilla y para cortar las piezas que se fabrican en el torno. Es lffi hilo
de a=o o de nylon, con extremos de madera.

3.2.2.5 Punzones, vaciadores y taladro: El PlffiZón sirve para marcar, rayar y coser las piezas. Los vaciadores para
sacar la arcilla sobrante de las piezas torneadas. Con el taladro se hacen agujeros en las paredes de las piezas.

3.2.2.6 Torno eléctrico o de patada. Torno de levante: lmprescindible para producir piezas torneadas. Con selección
de velocidades y pedal (si es eléctrico). En este torno se levantan las piezas, centrando la "pella" de arcilla y
aprovechando su giro para generar piezas cilindricas, cónicas o globulares, con características formales
necesariamente siroétricas.

3.3 MOLDEADO

El material más utilizado para la fabricación de los molde es el yeso, por sus características higroscópica.
Los moldes para la realización de piezas se dividen en tres grupos, de acuerdo a la técnica que se les aplica:

3.3.1 Moldes de prensado: En ellos se aplicará la arcilla o pasta cerámica utilizada, mediante placas, rollos, tiras O
pellizcos, procurando que aquella se adapkperfectamente al molde. Estos moldes pueden estar formados por
lffia, dos o más partes que se ensamblarán posteriormente, cuando se halla estampado la arcilla en cada parte.

3.3.2 Moldes de colada: Son aquellos en los que se utiliza la arcilla en estado líquido (barbotina).
Para reproducir lffia pieza se cierra el molde atándolo, así la presión de la barbotina no lo abre. Se vierte la
barbotina en su interior hasta llenarlo.
El yeso absorbe parte del agua de la pasta de colado endureciendo esta zona de contacto y produciendo el
grosor deseado (tiempo de formación)
A continuación se vaciará la barbotina excedente (drenar) invirtiendo el molde. El molde permanecerá invertido
para que escurra la barbotina completamente y se abrirá cuando la pieza halla obtenido dureza de cuero.
Posteriormente se procede al pulído de la pieza, recortando las rebabas y elíminando las huellas de las lffiiones
del molde.

3.3.3 Molde de tarraja: El molde se fija en el centro del plato de giro del torno con arcilla, yeso, o alglma gula. En el
molde se deposita lffia pella de arcilla la cual es esparcida para dar lffia preforma con los dedos de la mano.
Luego se baja el brazo que porta la cuchilla (metálica) con la forma interna de la pieza, y de esta manera entre
la cuchilla y el molde se conforma la pieza.

3.4 APLICACIÓN DE ESMALTES
3.4.1 Esmaltado a pincel. Esta es la técnica más sencilla para esmaltar piezas. Para aplicar el esmalte, se utiliza lffia

brocha plana de lffiOStres centímetros de ancho que nos permita lffia capa de esmalte pareja y de un espesor
siroilar en toda la pieza.
La brocha debe usarse bien cargada de esmalte y las piezas pueden necesitar varias capas antes de quedar
cubiertas. Estas capas se aplicarán cuando las anteriores estén secas al tacto, para evitar la formación de
burbujas o el levantamiento del esmalte. La brocha no se debe utilizar como si se pintara, es decir, no debe
correr sobre la superficie de la pieza, sino que irá avanzando lentamente dejando que el bizcocho vaya
absorbiendo lentamente el esmalte, y éste deberá tener lffi espesor lffiiforme, procurando que no produzca
goteos ni chorreaduras.
Las capas de esmalte se aplicaran en sentido contrario, lffia vertical y la otra horizontal, y cubrirán
perfectamente la pieza, sin dejar poros o zonas sin esmaltar, por que estas zonas serian visibles después de la
cocción.
Durante el proceso de esmaltado bay que remover continuamente el esmalte, evitando de esta manera, que se
deposite en el fondo del recipiente, de lo contrario la brocha podría sacar lffi esmalte muy aguado.
Con esta técnica se pueden combinar distintos esmaltes perfectamente delimitados, haciendo resaltar las zonas
más ímportantes.
Es prudente aplicar la prímera mano con el esmalte aguado, para evitar que el bizcocho absorba rápidamente el
esmalte, formando gruesos disparejos.
Esta primera mano debe aplicarse de manera que toda la superficie de la pieza quede bien cubierta, procurando
llenar todos los huecos y sin que queden poros
Se pueden usar pinceles finos para aquellos lugares de dificil acceso para la brocha.
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Si en alguna zona el esmalte no ha quedado uniforme, hay que esperar que se seque, luego alisar la superficie
con el dedo hasta uniformarla.

3.4.2 Esmaltado por inmersión. Si los esmaltes se aplican formando una capa muy gruesa, se cuartean, se escurren o
chorrean. Pero si el espesor es deficiente, los esmaltes no vitrifican.
Con el método de inmersión se logra un esmaltado uniforme en toda la superficie de la pieza, es un sistema de
trabajo rápido y no se pierde esmalte. Para cada pieza se estudiará la forma de sujetar la pieza, y el tiempo que
se requiere mantener la pieza sumergida en el esmalte.
Se debe esmaltar primero la parte interna, si se trata de una vasija de cuello angosto, se puede utilizar un
embudo para vertir el esmalte en su interior, con un volumen inferior a la mitad del volumen total de la pieza, se
hace girar rápidamente para que el esmalte se adhiera a las paredes de la pieza y se verterá de nuevo el
excedente en el recipiente.
A continuación se toma la pieza con los dedos limpios y se sumerge dentro del recipiente con el esmalte con un
movimiento de sube y baja y sacándola a continuación. De esta manera queda esmaltada la mayor parte de la
superficie externa. Una vez el esmalte está totalmente mate, sin brillos de humedad, se toma de nuevo la pieza
con las manos limpias por la parte esmaltada y se introduce en el recipiente la parte que queda por esmaltar.
Se repite el movimiento de la primera parte y luego se deja la pieza hasta que seque el esmalte.
Cuando pueda tocarse la pieza, se limpiará la parte de la base que entra en contacto directo con la plancha del
horno, para evitar que se pegue en la cocción.
Los espesores de la capa de esmalte pueden ser del orden de:
Esmaltes transparentes l m.m.
Barnices cristalinos 2 m.m.
Barnices opacos 1.2 m.m.

3.4.3 Esmaltado por bafiado. Este sistema es muy similar al anterior. Se utiliza sobre todo para piezas amplias o
abiertas como tazas, o platos.
Empezamos esmaltando el interior de la pieza, llenándola hasta le mitad, y haciéndola girar para que el esmalte
se adhiera a toda la superficie, luego devolvemos el excedente de esmalte al recipiente.
Para esmaltar la superficie externa colocamos dos listones de madera sobre los bordes de un recipiente, y sobre
ellos colocamos la pieza boca abajo. Empezamos entonces a bañar la superficie de la pieza con el esmalte
mientras la vamos girando.
Durante el bafiado con el esmalte es importante que este fluya de manera uniforme sobre toda la pieza evitando
que se choree.
Algunas piezas requerirán de varias capas de esmalte por lo cual se debe repetir el procedimiento.
Las piezas bizcochadas antes de ser esmaltadas deben estar exentas de polvo, por que estas partículas impiden
una buena adherencia del esmalte.
Las piezas pueden humedecerse ligeramente para limpiarlas antes del esmaltado, una vez la superficie se seca,
se puede realizar el proceso.
Finalmente, es necesario limpiar la base de la pieza en los puntos de contacto directo con las planchas del horno
para evitar que se peguen a las mismas.

3.4.4 Esmaltado con pistola Para realizar este proceso, necesitamos una cabina de esmaltado con un extractor, una
pistola, un compresor y una base giratoria.
El barniz que se utilizará debe ser tamizado con una malla No. 100 para evitar que se tape la pistola
Siempre se debe esmaltar manteniendo la pistola perpendicular a la pieza y a una distancia de 30 a 40 em.
Es importante evitar que el esmalte se decante en el depósito de la pistola, y para ello se puede tapar la boquilla
y presionar el gatillo para que el aire agite la mezcla
La pieza a esmaltar se hace girar sobre la base giratoria para poder cubrir de manera uniforme toda la
superficie.
Es importante que el artesano utilice una mascarilla de protección contra las partículas que puedan quedar en el
aire.

3.4.5 Utensilios para esmaltes
• Morteros: Tienen forma semiesférica, de paredes gruesas y están fabricados con porcelana o vidrio. Se

emplean para moler y mezclar materiales cerámicos.
• Cabina de esmaltado: Es metálica y lleva un ventilador - extractor. Se utiliza par aplicar los esmaltes a pistola

Es necesario Wl compresor.
• Tamiz y criva : Par filtrar los esmaltes y pastas líquidas. Están hechos con una maya de hilo metálico o de

nylon. Hay muchos tipos de tramas, con un nínnero que indica el nínnero de hilos por pulgada: 40 a 60 para
materias gruesas, 80 a 100 para esmaltes y materiales en polvo, 150 a 200 para esmaltes más finos.
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• Balanza de precisión o gramera : Para Pesadas muy exactas y pequeftas. Desde centésimas de gramo a 50
gramos (normabnente). son necesarias espátulas pequeftas o cucharillas para manejar las pequeftas cantidades.

• Molino de Bolas: Para mezclar materiales cerámicos (arcillas, óxidos, esmaltes, etc.), en seco o en húmedo.
Consiste en dos cilindros rodantes en los que se coloca un contenedor con tapa hermética, de metal o porcelana
y en cuyo interior hay bolas de este último material.

3.5 PROCESO DE COCCIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS

Actuabnente en los centros artesanales del país podemos encontrar hornos para cerámica de diversos tipos y materiales.
El de mas corriente uso, es el horno de fubricación casera, que generabnente esta construido con ladrillo común y arcilla
Estos hornos utilizan habituabnente madera o carbón como combustible; este tipo de hornos carece de un método de
control de temperatura efectivo, que permita a los artesanos controlar el incremento de la temperatura y la distribución
uniforme del calor dentro del horno.
Algunos artesanos fubrican pequeftos hornos de 30 centimetros cúbicos o menos de capacidad, que utilizan para
pequeftas producciones y para pruebas. Se les conoce comúnmente con el nombre de "muflas".
La temperatura máxima de cocción de estos hornos esta alrededor de los 1100 grados centigrados.
Otros artesanos en su mayoría de zonas urbanas o en cercanfas de las cabeceras municipales disponen de hornos a gas;
estos hornos funcionan mediante la combustión de gas Propano, Metano o LPG. A través de quemadores que mezclan el
gas con oxigeno permitiendo a su ves, el control de la temperatura interna del horno, mediante la regulación de la
presíón y cantidad de combustible que se quema.
Estos hornos permiten alcanzar temperaturas hasta de 1500 grados centigrados o mas según las especificaciones del
producto y las caracteristicas del horno; además son capaces de producir atmósferas de oxidación y reducción dentro del
mismo.
Se pueden encontrar en algunos talleres artesanales de zonas urbanas, hornos eléctricos estos, funcionan con resistencias
ubicadas en las paredes internas del horno.
Ciertas clases de hornos eléctricos, tienen la posibilidad de controlar los ciclos de cocción de los productos; mediante la
programación de los incrementos de temperatura a través del tiempo de cocción.
Otros menos avanzados no poseen esta fucilidad y el incremento de la temperatura esta determinado por la capacidad de
la resistencia de generar calor y por los materiales refractarios utilizados para su fubricación.
Para generar una atmósfera de reducción dentro del horno, algunos hornos eléctricos disponen de un quemador
alimentado por gas que posibilita esta condición. Estos hornos son utilizados para la elaboración de productos de
productos de porcelana

3.5.1 Hornos artesanales de ladrillo común que utilizan como combustible lefta o carbón: Este tipo de hornos son los
mas comunes en el sector artesanal Colombiano y son utilizados en su mayorfa por talleres artesanales de
zonas como: La chamba (Tolima), Raquira (Boyacá), Carmen de Viboral (Antioquia), San Agustín y Pitalito
(Huila), Capitanejo y Villanueva (Santander), entre los que mas se destacados.

3.5.1.1 Proceso de cocción.
• Preparación del horno: limpieza y extracción de cenizas o desechos que pudieran haber quedado después de

alguna quema anterior.

• Inspección interna y externa de las paredes, en busca de agrietamientos o desprendimientos de las paredes que
pudieran ocasionar contratiempos o fugas de temperatura.

• En el caso de observar grietas o desprendimientos estos debes ser resanados con cemento y mortero refractarios
o con una mezcla de chamote (residuo pulverizado de arcilla cocida) y pastas arcillosas (lo que se encuentre
mas a disposición el el momento).

• Ubicación o estivamiento de las piezas dentro del horno: para este propósito se deben usar columnas y placas
de material refractario (alumina, s[lice, magnesio, o dolomita )

• Las placas y columnas deben ser preparadas antes de ser usadas. Se les debe limpiar cualquier residuo de
anteriores quemas, que pudieran contaminar las piezas.

• En caso de que las placas tengan residios de esmaltes o engobes imposibles de remover; estas deben ser
cubiertas con una capa de A1umina en polvo disuelta en agua. Esta hace funciona como aislante e impide que
las piezas se peguen a las placas durante la cocción.
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• Para que la temperatura se distribuya de la manera mas uniforme posible dentro del horno, las piezas debes ser
colocadas firmemente y de manera ordenada
Cuando se realice lUla quema de "bizcocho" ( bizcocho es el nombre común con el que se le conoce a los
productos que han pasado por un'primer proceso de cocción a lUla temperatura aproximada de 800 grados
centígrados) los productos pueden ser colocados unos sobre otros.
En caso en que se estén aplicando engobes o esmaltes a los productos, estos no deben estas en contacto unos
con otros, para evitar asi, que se puedan pegar o dejar marcas.

• Se debe procurar hacer uso de todo el espacio disponible dentro del horno aprovechando al máximo su
capacidad

• Como la mayoría de estos hornos de funcionamiento completamente manual no disponen de pirómetros o
"thermocouples" (termo cupIas) que permitan la medición de la t=peratura interna del horno, es recomendable
para tal propósito hacer uso de los conos "Segger"; que son unos elementos elaborados con una mezcla de
materiales cerámicos, con forma cónica de aproximadamente 7 cm de altura por 1.5 cm de diámetro en la base
y que funcionan como indicadores de temperatura.
Existen varios tipos de estos conos y funcionan de la siguiente manera; De acuerdo a su composición los conos
se funden a determinada temperatura doblándose hacia un lado( generalmente hacia delante) indicando que se
ha alcanzado la temperatura máxima para la que fueron fabricados.
De estas forma se puede saber a que temperatura aproximada, existe en el horno en ese momento.
Ubicando una serie de tres o cuatro conos que fundan a distintas temperaturas, <tiemplo; 400, 600 Y 800 grados;
montados sobre una hase de arcilla y ubicados en un lugar visible desde el exterior del horno, funcionan como
método de control de la temperatura interna del horno indicando con la fusión de cada uno de ellos la
temperatura aproximada del hOrno.

• Una vez se carga completamente el horno se verifica que los orificios de respiración y chimenea este
despejados y permitan la libre circulación de los gases producto de la combustión y el aire.

• En algunos de estos hornos se debe cerrar parcialmente la puerta; esta tarea se realiza usando una mezcla de
ladrillos, chamote y pastas arcillosas formando una pared.

• Acopio de la leña o carbón necesarios para la quema; El combustible que se valla a utilizar durante el proceso
de cocción, debe estar en un lugar próximo y de mcil acceso al horno y en cantidad suficiente para garantizar la
coccíón in interrumpída de los productos.

• La cocción comienza con el caldeo; que es el proceso en el que se incrementa la temperatura de una manera
muy lenta, para que el agua que aun no se ha evaporado en las piezas lo haga.
Durante este precalentamiento se debe estar muy atento a los cambios en la temperatura interna del horno,
cuando este incremento es demasíado rápido algunas píezas se agrietan y explotan, debido a posibles burbujas
que quedan atrapadas dentro de la arcilla después de ser amasada.
Para evitar estos inconvenientes se debe amasar muy bien la pasta antes de comenzar a trabajar con ella
Este primer paso demora entre una hora y media y dos horas.

• Después del caldeo la temperatura del horno debe seguir incrementándose medíante la adición de mas
combustible; este proceso debe continuar por las siguientes dos o tres horas, dependiendo del tipo de arcilla con
la que se este trabajando.

• Las cenizas y los sobrantes de la combustión de la madera se depositan al fondo de la hoguera; en el caso de
que sean demasiados e impidan la combustión de el resto de la madera, estos se debe remover y hacer a un lado
con una pala

• El fuego debe ser constantemente avivado para proporcionar de la manera mas eficiente posible calor al horno.
• Transcurridas aproximadamente 5 a 6 horas desde el comienzo de la quema, se comprueha mediante el método

disponible que la temperatura este alrededor de los 850 grados centígrados ( en el caso de la quema de
bizcocho) y se procede a tapar todos los orificios de respiración del horno para que este conserve el calor y se
deja apagar el fuego.

• Las piezas deben permanecer dentro del horno el mayor tiempo posible o hasta que la temperatura haya
descendido lo suficiente, como para que las piezas puedan ser extraídas del interior.

• Una vez la temperatura haya descendido lo suficiente; entre los 150 y los 80 grados centígrados se retira las
sobras de la quema de la puerta del horno y se extraen las piezas teniendo cuidado de no golpearlas o
maltratarlas.

• No es recomendable extraer las piezas del horno, hasta que estas no se hayan enfriado lo suficiente y de
manera natural.
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o El choque térmico que se produce en al pieza al ser extraida del horno aun caliente, puede causar agrietamientos
o rupturas en las piezas de cerámica; por esto la importancia de dejar enfriar el horno por si solo.

o Este choque térmico puede ser empleado para crear "artificios cerámicos" como el "Raku", las cristalizaciones,
el negreado y otros tipos de acabados alternativos para la cerámica, que se obtienen mediante los cambios
bruscos de temperatura y la adición de materiales orgánicos que combustionan al contacto con la cerámica aun
caliente y dejen su huella o penetran en el cuerpo de la arcilla creando efectos y dando color a las piezas.

3.5.2 Hornos de ladrillo refractario que usan como combustible gas: En la actualidad existen en el mercado muchas
clases y tipos de hornos a gas, estos ofrecen mejor calidad y mas rentabilidad, por cuanto el combustible usado
(gas natural en la mayoria de la ocasiones) es mas económico y se aprovecha de manera mas eficiente.
El uso de este tipo de hornos ofrece la posibilidad de controlar de manera eficaz el proceso de cocción de los
productos, permitiendo mediante la graduación de la presión y de la cantidad de combustible empleada en los
quemadores, el control del incremento de la temperatura interna de! horno.
Estos hornos esta fubricados en su mayoria con ladrillos refractarios montados sobre una estructura de hierro o
acero inoxidable.
Existen varios parámetros que se deben controlar durante el proceso de cocción en horno a gas.
La temperatura, la cantidad de oxigeno en la atmósfera interna del horno la presión y la cantidad de
combustible empleado, la apertura de la chimenea.
Estos factores son muy importantes especial mente en la cocción de porcelana.

3.5.2.1 Proceso de Cocción.
o Preparación del horno: limpieza y extracción de desechos que pudieran haber quedado después de alguna quema

anterior.
• Inspección interna y externa de las paredes, en busca de agrietamientos o desprendimientos de las paredes que

pudieran ocasionar contratiempos o fugas de temperatura.
o En el caso de observar grietas o desprendimientos estos debes ser resanados con cemento y mortero refractarios o

con un ladrillo refractario de la misma especificación de los empleados en la construcción de la bóveda; si así lo
-requiriera la ocasión.

o Ubicación o estivamiento de las piezas dentro del horno: para este propósito se deben usar columnas y placas de
material refractario (alumina, sílice, magnesio, o dolomita)

o Las placas y columnas deben ser preparadas antes de ser usadas. Se les debe limpiar cualquier residuo de anteriores
quemas, que pudieran contaminar las piezas.

o En caso de que las placas tengan residios de esmaltes o engobes imposibles de remover; estas deben ser cubiertas
con una capa de A1umina en polvo disuelta en agua. Esta hace funciona como aislante e impide que !lis piezas se
peguen a las placas durante la cocción.

• Para que la temperatura se distribuya de la manera mas uniforme posible dentro del horno, las piezas debes ser
colocadas firmemente y de manera ordenada.

o Cuando se realice una quema de "bizcocho", los productos pueden ser colocados unos sobre otros.
o En caso en que se estén aplicando engobes o esmaltes a los productos, estos no deben estas en contacto unos cow

otros, para evitar asi, que se puedan pegar o dejar marcas.
• En e! caso de la cocción de productos de porcelana el uso de saggers para cada pieza es recomendado para obtener

una cocción uniforme un esmaltado brillante.
o Se debe procurar hacer uso de todo el espacio disponible dentro del horno aprovechando al máximo su capacidad
o Los métodos de control de temperatura mas comunes para este tipo de hornos son los thermocouples y los

pirómetros; es recomendable también hacer uso de los conos "Seger", como indicadores de temperatura.
o Una ves se halla cargado completamente el horno se verifica que los orificios de respiración y chimenea este

despejados y permitan la libre circulación de los gases producto de la combustión y e! aire.
• Se cierra la puerta del horno y se procede a encender los quemadores.
o La válvula de control maestro de presión de gas se debe abrir en un 25 % Y luego se encienden dos o cuatro

quemadores (según e! tamaño del horno y la cantidad de quemadores) en forma escalonada el primero de la
derecha con el ultimo de la izquierda o viceversa. Este proceso de precalentamiento se conoce también como
"caldeo" y se extiende por una hora y media aproximadamente.

o Transcurrido este tiempo, se prenden el resto de los quemadores y se mantienen funcionando al 50 % de su
capacidad por las siguientes dos y media horas. .
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o Transcurridas aproximadamente 5 a 6 horas desde el comienzo de la cocción, se cierra un 25 % la chimenea y se
incrementa la presión del gas en un 25% mas, para poder poner a funcionar los quemadores a su máxima capacidad

o Este incremento de temperatura continua hasta alcanzar la temperatura deseada para el tipo de cocción (bizcocho o
esmaltado).

o Para finalizar, aproximadamente transcurridas 8 horas de cocción, se apagan todos los quemadores se cierra la
chimenea y se procede a tapar todos los orificios de respiración del horno para que este conserve el calor y se enfriar
por si solo.

o Las piezas deben permanecer dentro del horno el mayor tiempo posible o hasta que la temperatura haya descendido
lo suficiente, como para que las piezas puedan ser extraidas del interior.

o Una vez la temperatura haya descendido lo suficiente; entre los 150 y los 80 grados centígrados se retira las sobras
de la quema de la puerta del horno y se extraen las piezas teniendo cuidado de no golpearlas o maltratarlas.

o No es recomendable extraer las piezas del horno, hasta que estas no se hayan enfriado lo suficiente y de manera
natural.

3.5.3 Hornos eléctricos: Estos hornos funcionan mediante el calor que irradian resistencias de silicon cabide y otros
materiales; colocados en las paredes interiores del horno formando una red.
Estos hornos son de tamafios un poco inferiores a un metro cúbico de capacidad y en algunos casos son
utilizados como herramientas de prueba en laboratorios especializados.

3.5.3.1 Proceso de cocción.
o Preparación del horno: limpieza y extracción de desechos que pudieran haber quedado después de alguna quema

anterior.
o Inspección interna y externa de las paredes, en busca de agrietamientos o desprendimientos de las paredes que

pudieran ocasionar contratiempos o fugas de temperatura.
o En el caso de observar grietas o.desprendimientos estos debes ser resanados con =nento y mortero refractarios o

con un ladrillo refractario de la misma especificación de los empleados en la construcción de la bóveda; sí asi lo
requiriera la ocasión.

o Ubicación o estivamiento de las piezas dentro del horno: para este propósito se deben usar columnas y placas de
material refractario (alumina, sílice, magnesio, o dolomita)

o Las placas y columnas deben ser preparadas antes de ser usadas. Se les debe limpiar cualquier residuo de anteriores
quemas, que pudieran contaminar las piezas.

o En caso de que las placas tengan residios de esmaltes o engobes imposibles de remover; estas deben ser cubiertas
con una capa de Alumina en polvo disuelta en agua. Esta hace funciona como aislante e impide que las piezas se
peguen a las placas durante la cocción.

o Para que la temperatura se distribuya de la manera mas uniforme posible dentro del horno, las piezas debes ser
colocadas firmemente y de manera ordenada.

o Cuando se realice una quema de "bizcocho", los productos pueden ser colocados unos sobre otros.
o En caso en que se estén aplicando engobes o esmaltes a los productos, estos no deben estas en contacto unos con

otros, para evitar así, que se puedan pegar o dejar marcas.
o En el caso de la cocción de productos de porcelana el uso de saggers para cada pieza es recomendado para obtener

una cocción uniforme un esmaltado brillante.
o Se debe procurar hacer uso de todo el espacio disponible dentro del horno aprovechando al máximo su capacidad
o El método de control de temperatura mas común para este tipo de horno es el pirómetros; es recomendable también

hacer uso de los conos "Seger", como indicadores de temperatura.
o Se cierra la puerta del horno y se procede a encender las resistencias.
o Algunos tipos de hornos eléctricos tienen la posibilidad de programar las etapas en el procesos de cocción en un

ordenador.
o Para tal efecto, existen tres etapas predeterminadas en la programación del proceso de cocción: Precalentarniento,

cocción e enfiiamiento.
o Los valores correspondientes a la temperatura de cada uno de las tres etapas y el tiempo de cada una, se ingresan

mediante un display existente para tal efecto y se enciende el horno.
o En otros hornos menos tecnificados, se enciende el horno con un interruptor y la temperatura aumenta gradualmente

hasta alcanzar el limite fijado en el termostato y se apaga automáticamente. La curva de cocción y el tiempo están
preestablecidos
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• Las piezas deben permanecer dentro del horno el mayor tiempo posible o hasta que la temperatura haya descendido
lo suficiente, como para que las piezas puedan ser extraídas del interior.

• Una vez la temperatura haya descendido lo suficiente; entre los 150 y los 80 grados centígrados se retira las sobras
de la quema de la puerta del horno y se extraen las piezas teniendo cuidado de no golpearlas o maltratarlas.

• No es recomendable extraer las piezas del horno, hasta que estas no se hayan enfriado lo suficiente y de manera
natural.
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PROCESO DE PRODUCCION DE ALFARERIA EN LA CHAMBA - TOLIMA

En el municipio del Guamo, en la vía que conduce a el Espinal, se encuentra la vereda de la
Chamba, en el Tolima, comunidad conformada por cerca de 300 familias dedicadas a la
producción de cerámica utilitaria, mediante un proceso completamente manual y artesanal,
técnica aprendida y transmitida por varias generaciones desde sus origenes, que se remontan a los
indigenas pijaos y panches.
A continuación se hace una descripción del proceso para la obtención de los productos
cerámicos:

l. PROCESO PRODUCTIVO

I.PREP ARACrÓN DE LA MATERIA PRIMA

Se emplean tres distintos tipos de arcillas:
-Arcilla lisa
-Arcilla arenosa
-Barniz

Los procesos principales en la preparación y depuración de las arcillas son:
Humectación, secado, molido y cernido.

1.1 Extracción
Arcilla Lisa: se obtiene de una mina que se encuentra en inmediaciones de la vereda de La
Chamba, de donde los artesanos la extraen con la ayuda de barra de acero y palas sin costo
alguno.
Cantidad: En promedio se extraen 2 bultos de arcilla para 8 días de trabajo, eventualmente
contratan un tractor que les puede llevar 18 bultos, que les alcanzan para 2 meses de trabajo.
Herramientas y equipos: barra de acero, pala, barretón, costales con capacidad para 50 kilos de
arcilla cada uno, l burro.
- Arcilla Arenosa : se extrae de una mina de propiedad de la comunidad, de manera manual, en
grandes cantidades, suficiente para abastecer a 100 talleres aproximadamente por 6 meses, luego
se transporta y se almacena.
- Barniz: Esta arcilla se extrae de una mina ubicada cruzando el rio Magdalena, en una vereda
llamada Batatas, perteneciente al municipio de Súarez, en el departamento del Tolima.
La caracteristica principal de esta arcilla es su alto contenido de pirita de hierro que le da un color
rojIzo.
Esta arcilla se conserva de manera liquida y solo es empleada como acabado de las piezas.

1.2 Humectación
- Arcilla Lisa. Esta arcilla se disuelve en agua dentro recipientes de gran tamaño (algunos
artesanos utilizan barriles de metal) de un día para otro, hasta que este completamente liquida.
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Después se cuela la arcilla con la ayuda de un colador plástico, y se almacena en forma liquida en
recipientes con tapa
Esta arcilla es viscosa y no se deja modelar con facilidad; además, por su contenido de material
orgánico y agua, se contrae y tuerce con mucha facilidad.
Para compensar ese problema se le agrega arcilla arenosa, para que se estabilice y se haga más
manejable al modelar.

1.3. Secado y Molido
- Arcilla arenosa Luego de que es extraída y almacenada, se deja al sol, hasta que está
completamente seca; después es molida o "pilada" con molinos de piedra o con pilones de
madera, (dentro de un tronco hueco que funciona como base.)

1.4. Cernido
Una vez que ha sido completamente pulverizada se hace pasar por una fina malla plástica para
retirar al máximo las impurezas y se almacena en forma de polvo en costales plásticos.
La arcilla arenosa tiene mayor contenido de minerales que le dan las características de resistencia
al calor.
Nota: En esta parte del proceso es donde se debe hacer uso de un separador magnético de
partículas metálicas, o zaranda magnética como popularmente lo conocen los artesanos; con el fin
de extraer el oropel y la mayoría de partículas metálicas ( Fe, Cd, Al, Cd, etc.) que pueden afectar
la calidad del producto final.

2. PREPARACIÓN DE LA PASTA

Las arcillas arenosa y lisa se mezclan en proporciones que los artesanos varían de acuerdo al
tipo de producto.
La mezcla de uso más generalizado entre los artesanos de la chamba es: 60 % de arcilla arenosa
y un 40 % de arcilla lisa. Esto proporciona al artesano una pasta uniforme y maleable, adecuada
para el modelado a mano.
Ejemplo: Para la fabricación de cazuelas y de ollas se utiliza: 60 % de arcilla arenosa y un 40 %
de arcilla lisa Cuando la cantidad de arcilla arenosa es mayor, la pieza es más resistente al
fuego. Gracias al contenido de cristales y metales de la arcilla, que se funden durante la cocción y
aumentan la resistencia del elemento al calor y al fuego.
En el caso de la fabricación de platos la proporción utilizada es de 50% y 50%. De esta manera
se obtiene una pasta más fina, adecuada al tipo de producto que se va realizar, pero un poco
menos resistente al calor.
Para realizar el amasado de las dos arcillas se arroja arcilla lisa sobre la mesa y se agrega arcilla
arenosa en las proporciones adecuadas, amasando vigorosamente, hasta homogeneizar
completamente la pasta.

3. MODELADO.

El trabajo es completamente manual, incluso el cálculo de la cantidad de barro necesaria para
cada pieza se realiza manualmente, empleando el sistema de cuartas, unidad de medida
establecida por la propia comunidad y generalizada en ésta. El proceso es el siguiente:
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3.) Elaboración plancha:
Primero se hace una bola de arcilla que se aplana con la mano hasta formar una placa que tiene
las medidas aproximadas del objeto que se va a modelar y un espesor de aproximadamente l. 3
cm.

3.2Aplicación guia o molde:
Posteriormente se coloca la placa de arcilla sobre una guía o molde de cerámica o madera que
tiene la forma y las medidas del objeto (en estos moldes se tiene contemplado el grado de
contracción de la arcilla al secar y ser horneada que es de 1.5 centimetros en promedio); se
aplana la placa de arcilla a la vez que se le añade un poco mas de arcilla con agua buscando
calcar la superficie del molde.

3.3Técnica rollos:
Para dar la forma final al objeto, se añaden rollos de arcilla hasta alcanzar el tamaño deseado,
dejando secar la pieza hasta que la arcilla tenga la consistencia necesaria para que se pueda pulir

3.4Rebanada:
Con la ayuda de una tusa de maíz se retiran los excesos de arcilla y posibles grumos que se
presenten

3.5Realizada:
Se da acabado mediante el uso de espátulas plásticas.

3.6Decoración:
Una vez se han emparejado las superficies con la ayuda de las espátulas plásticas, se deja
endurecer la pieza de nuevo por espacio de unas horas o hasta que este lo suficientemente dura
para que se le puedan realizar los decorados y la adición de las asas.

3.7Pulido:
Una vez la pieza se ha secado casi en su totalidad (alrededor de un 80%) se pule nuevamente la
superficie del objeto con la ayuda de cucharas de totumo o espátulas plásticas, buscando dar a la
pieza una superficie pareja y libre de impurezas como, arena, piedras y otros elementos que
podrían afectar la calidad final del producto.

3.8 Bamizado:
Este proceso se realiza a la par con el anterior, cuando la pieza esta aún húmeda. El barniz se
aplica con brocha sobre toda la superficie del objeto, aplicando tres capas, y dejando un espacio
de 10 minutos entre ellas para que se sequen.
Una vez aplicado el barniz la pieza no se debe dejar al sol, por que si este se seca por completo
no se podrá realizar el proceso de alisado o brillado.

3.9 Brillado:
El barniz debe estar seco en un 80% para poder iniciar este proceso, primero se alisa la pieza, es
decir, se retiran algunas impurezas del barniz o grumos en la cerámica, es la primera mano que se
da a la pieza, luego se inicia el brillado o bruñido, se realiza frotando la pieza con piedras de
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cuarzo hasta obtener un brillo uniforme sobre la superficie del objeto. Cuando el barniz se aclara
o deja ver el color de la arcilla, se agrega mas barniz y se continua brillando.

Es el proceso más demorado y dispendioso, generalmente se contrata una persona para realizar
esta labor, la que en promedio brilla 24 unidades de cazuela y 18 unidades de bandeja en un día.

4. PROCESO DE COCCION

Este proceso comienza con la preparación del horno para la quema para lo que se limpia su
interior y se extraen todos los residuos que pudieran haber quedado de quemas anteriores.

4.1 Secamiento al natural de las piezas:
El proceso de secado de las piezas se realiza al aire libre sobre guaduas y laminas galvanizadas
que se colocan en el piso en un lugar con sombra. el tiempo de secado depende de la temperatura
y la humedad del clima
Nota: para agilizar y ser más eficientes en el proceso de secado de las piezas, se recomienda el
uso de secadores para los productos de cerámica.
Estos secadores se pueden construir en lamina de zinc, de esta manera el secador se calentara con
la temperatura del ambiente y el calor será concentrado al interior del mismo, secando las piezas
en un periodo de tiempo más corto

4.2 Introducción piezas en canecas:
Las piezas completamente secas y brilladas se colocan al sol para que se precalienten; luego se
introducen en canecas metálicas o en grandes vasijas de barro

4.3 Introducción canecas en el horno:
Las canecas son llevadas al horno formando tres hileras separadas entre si. En los espacios que
quedan entre hilera e hilera y en la puerta del horno se coloca leña suficiente para precalentar las
piezas por un periodo aproximado de 30 minutos. Pasado este tiempo se agrega más leña
gradualmente, buscando incrementar la temperatura alrededor de los 800 grados centígrados.

4.4 Extracción de canecas del horno:
Transcurridas aproximadamente 3 horas y cuando las piezas están a una temperatura aproximada
a los 800 grados centígrados las canecas y vasijas de barro que contienen las piezas que se van a
negrear son extraídas del horno con la ayuda de barras y ganchos metálicos.

4.5 Proceso de negreado:
A las canecas se le añade cagajón (estiércol) y se tapan lo más herméticamente posible para que
el monóxido de carbono fruto de la combustión del cagajón, penetre en la pieza aun caliente y la
tiña con el color negro que caracteriza al producto de la chamba. Las canecas permanecen
tapadas alrededor del horno hasta que el humo desaparece, luego se procede a sacar con ganchos
metálicos las piezas aun calientes de los recipientes que las contienen y se colocan alrededor del
horno, para que la temperatura de la pieza descienda lentamente y no se fracture por el cambio
brusco de temperatura. Para las piezas que no se negrean el proceso es el mismo, solo que no se
añade cagajón. El cagajón puede ser reemplazado por aserrín, o cascarilla de arroz.
Una vez se ha terminado este proceso el horno se carga de nuevo y se cocina una nueva serie de
productos.
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4.6 Control de calidad:
El control de calidad lo realiza el artesano durante todo el proceso de producción antes y después
de la cocción y busca identificar las piezas agrietadas, torcidas, fracturadas, desportilladas o con
imperfectos que comprometan la calidad del producto final. Por último el artesano limpia los
productos con bayetilla para retirar los residuos que pudieran quedar de la quema, hace a un lado
las piezas que presentan desperfectos tales como parches claros que no fueron afectados por el
proceso de negreado, y en general las piezas con desperfectos.

5. RECOMENDACIONES

5.1 Para un mejor resultado en cuanto a calidad del producto, las distintas arcillas utilizadas
como materia prima se deben someter a todos los procesos descritos anteriormente, para que
sean depuradas y se extraigan de ellas todas las impurezas.

5.2 El uso del molino industrial y del separador magnético de partículas metálicas es vital para
obtener excelentes resultados en el producto final.

5.3 Como sugerencia y con el fin de obtener mejores resultados en la calidad del brillado de la
pieza, se debe hacer un pre-alisado del objeto, recién se ha modelado y antes de aplicar el barniz,
con la ayuda de piedra "lechosa" o de rio. De esta manera la arcilla en el objeto se compacta mas
uniformemente y se alisan las superficies preparándolas para la aplicación del barniz

5.4 La uniformidad del brillado depende de la preparación de las materias primas, del modelado,
de la aplicación del barniz, de las piedras utilizadas en el brufiido y de la habilidad del brillador.

5.5 Cuando el barniz se agrieta durante el proceso de cocción se denomina "hervida", esto
sucede cuando la pieza no recibe una adecuada deshidratación a temperatura natural antes de ser
introducida en el horno.

5.6 El color y brillo uniforme dependen de los materiales utilizados en el negreado, se
recomiendan especialmente las hojas de los vegetales verdes y el pasto angleton, el cual garantiza
un negro azabache

5.7 Para evitar olores en las piezas, característicos de su proceso de fabricación y negreado, se
recomienda hervir los productos antes de usarlos en agua a 100°C, esto impermeabiliza la vasijas
y desaparece olores.

5.8 Si después del proceso de cocción la pieza permite rayones, esto indica que la cocción ha
sido incompleta

5.9 El grado de dureza y la resistencia del producto depende de la preparación de la pasta, del
modelado, de la cocción y del combustible vegetal que se emplee
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1 Esquema suministrado por Manuel Ramón Ortega, Coordinador Proyecto Chamba, Artesanías de Colombia
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11.PRODUCTOS
A continuación se hace un listado con los productos tradicionalmente elaborados por esta
comunidad, aclarando que, como es lógico, el universo de posibilidades formales es ilimitado,
pero de acuerdo a los volúmenes de ventas nacionales e internacionales existen productos lideres
bien identificados en la comercialización.

PRODUCTO COMPOSICION DESCRIPCION
Materia Prima Forma - Color

MEDIDAS PESO

.500 grng

OOgrng

OOgrng

OOOgrng

50grng

500

OOOgrng

1500 grng

1500 grng

o: 42cm
iám. >: 30cm
cho: 38 cm

o: 20cm
iám. >: 21 cms
iám. Boca: 14 cm

o: 0.9cm
iám. >: 10 cm
iam. Base 0.6 cm

Ne

azuela Corriente

andeja Mediana

arra Arrocera
n tapa
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lato Chocolatero

ircular y ovalado
egro-Rojo

cho:25
go:31

o: 8cm
iám. >: 9 cm
iám. Boca: 7 cm

50g

OOg

10000 g

Los productos relacionados constituyen una pequeña muestra de los más comercializados, la
comunidad realiza una amplia gama de productos, el número de referencias puede oscilar entre
300 y 400 piezas.

III. CARACTERÍSTICAS FINALES DEL PRODUCTO DE LA CHAMBA

l. Color y brillo uniformes en toda la pieza Superficies lisas y libres de fisuras y
desportilladuras.

2. La Liberación de Plomo y Cadmio en las piezas debe ser según lo indicado en la norma
técnica NTC 4634 para cerámica en contacto con alimentos, realizando la prueba del "Método
de Ensayo para determinar la liberación de Plomo y Cadmio en recipientes cerámicos en
Contacto con Alimentos", por absorción atómica con horno de grafito.

3. Es importante realizar el análisis de contenido de Hierro y Aluminio en las piezas, según los
valores aceptados en la Comunidad Europea y EEUU (Estos datos pueden variar de acuerdo a
las normas de cada país) La prueba usada para determinar el contenido de Fe y Al es la de
espectro fotometría de absorción atómica con llama.

4. El producto terminado no debe tener olores característicos de su proceso de ningún tipo; este
proceso puede realizarse por Ínspección directa del lote.

5. El porcentaje de absorción de agua no debe superar el 0.8 % en promedio y 1.2% como valor
individual; según lo indicado en la norma técnica NTC 4635.

6. Las piezas deben guardar las dimensiones determinadas para cada producto, según planos y
guías preestablecidas en la comunidad.

7. Resistencia al choque térmico. .
8. Las piezas no deben presentar por ningún motivo, bordes o esquinas cortantes.
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