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Registro fotográfico de prueba de 
horno a gas para la cerámica del Guamo, Tolima

Compendio de fotografías ilustrativas de los pasos seguidos en el proceso de 
prueba prendido y control de temperatura del horno de combustión a gas, 

construido en la vereda Chipuelo, del municipio El Guamo, 
departamento de Tolima. Se muestran los componentes de ignición y su 

funcionamiento técnico, la ubicación en la estructura del horno y el 
sistema de cerrado. Además se presentan imágenes de las formas de carga y 
descarga, lo mismo que de los procedimientos tradicionales de negreado 

de las piezas de alfarería. Incluye imágenes de la realización de los 
eventos de capacitación técnica para la ilustración sobre los 

procedimientos de uso técnicos y de mantenimiento.
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