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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Portaretrato

Nombre: Surcos

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Ensamble, Talla

Fecha: Abril de 2006
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Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tallar

-Se realiza un corte para formar la silueta del objeto (manual o con Sinfín)

-Se hace el proceso de tallado de acuerdo plano, con las gubias y/o formones (Se puede hacer un

torneado y vaciado previo si la pieza a trabajar es redonda)

-Se inicia el proceso de pulido y lijado

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.



Fecha: Abril de 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Dimensiones Generales:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color: Madera al natural

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $

Por mayor $

:

:

Pieza: Porta retrato

Nombre: Surcos

Oficio: Ebanisteria

Tecnica: Corte, ensamble y talla

Materia Prima: Madera

Certificado Hecho a Mano  Si No� �X

Artresano: Jaime Chamorro

Grupo: Independiente

Departamento: Sucre

Ciudad: Coloso

Localidad/vereda: Coloso

Resguardo:
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Portaretrato

Nombre: Surcos

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Ensamble, Talla

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tallar

-Se realiza un corte para formar la silueta del objeto (manual o con Sinfín)

-Se hace el proceso de tallado de acuerdo plano, con las gubias y/o formones (Se puede hacer un

torneado y vaciado previo si la pieza a trabajar es redonda)

-Se inicia el proceso de pulido y lijado

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Bandeja portapapel

Nombre: Surcos

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Ensamble, Talla

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tallar

-Se realiza un corte para formar la silueta del objeto (manual o con Sinfín)

-Se hace el proceso de tallado de acuerdo plano, con las gubias y/o formones (Se puede hacer un

torneado y vaciado previo si la pieza a trabajar es redonda)

-Se inicia el proceso de pulido y lijado

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Tarjetero

Nombre: Surcos

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Ensamble, Talla

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tallar

-Se realiza un corte para formar la silueta del objeto (manual o con Sinfín)

-Se hace el proceso de tallado de acuerdo plano, con las gubias y/o formones (Se puede hacer un

torneado y vaciado previo si la pieza a trabajar es redonda)

-Se inicia el proceso de pulido y lijado

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.
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Fecha: Abril de 2006

Referente(s) Muestra Línea Empaque

FORASD 08 Ficha de producto.cdr

Observaciones:

Centro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Dimensiones Generales:

Largo (cm)

Ancho (cm)

Alto (cm)

Diametro (cm)

Peso (gr)

Color: Madera al natural

Produccion mes

Precio en Bogota

Unitario $

Por mayor $

:

:

Pieza:

Nombre: Pato

Oficio: Ebanisteria

Tecnica: Corte, Torno ensamble y talla

Materia Prima: Madera

Certificado Hecho a Mano  Si No� �X

Artresano: Jaime Chamorro

Grupo: Independiente

Departamento: Sucre

Ciudad: Coloso

Localidad/vereda: Coloso

Resguardo:
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Candelero

Nombre: Pato

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Torno

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tornear

-Se empieza el trabajo de torneado de acuerdo ala silueta dada

- La parte superior interior se talla para dar espacio a la vela

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Candelero

Nombre: Pato

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Torno

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tornear

-Se empieza el trabajo de torneado de acuerdo ala silueta dada

- La parte superior interior se talla para dar espacio a la vela

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.
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Responsable: D.I. Diana Marisol Pérez Rozo

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Portaretrato

Nombre: Pato

Materia Prima: Madera

Línea: Decorativa

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción:

Oficio: Ebanisteria

Técnica: Corte, Torno

Fecha: Abril de 2006

FORASD 07 Ficha de dibujo y planos.cdrCentro de Diseño para la Artesanía y las Pymes

X

Observaciones:

Se debe escoger muy bien la madera para que la

sección tallada tenga buena beta y color.

El proceso de acabado natural debe realizare según

la formula:

Cera de abejas 14gr.

Cera de carnauba 10gr.

Esencia de trementina 100gr.

Proceso de Producción:

-Se preparara una sección de madera, preferiblemente seca y tratada con medidas aproximadas de

la pieza a tornear

-Se empieza el trabajo de torneado de acuerdo a la silueta dada

- Se parte por el eje medio para tomar las dos mitades y trazar una caja por el extremo mas largo

-Si la madera esta muy blanca, se tintura la madera con tinte soluble en agua tono café,

-Finalmente se aplica aceite mineral en la parte interna, y en la parte externa cera de abejas con

carnauba, dos o tres capas, se debe pulir y dejar secar entre capa y capa.



Responsable:

Referente(s) Muestra Línea Empaque

Pieza: Candelero

Nombre:

Materia Prima:

Línea:

Referencia:

ESC. (Cm):        PL.

Proceso de Producción: Observaciones:

Oficio:

Técnica:

Fecha:
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