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Taller de tintes
1 Etapa de tinturado tradicional

Tradicionalmente el tinturado de la guadua en tiras se ha
hecho con anilinas el indio, las tiras se sumergen en una
tina o recipiente plastico con agua fria, la intensidad del
color deseado depende del tiempo que se deja el material,
generalmente esta entre 15 y 20 min.

Estas anilinas se encuentran en varios colores como
amarillo oro, azul, rojo, caoba, caramelo, verde.

Las desventajas que presenta este producto son:

El producto al contacto con el agua se destifie facilmente.

El color pierde su intensidad con el tiempo o con la accion de la luz.

Donde hay torsion o empalme del material se decolora con mayo rapidez, dando una
apariencia al producto de vejez y acabado regular.

2 Antecedentes de la actividad de tinturado

Por parte de Artesanias de Colombia, se registran las siguientes asesorias: l.a primera
intervencion fue con la investigadora Isabel Cristina Muiioz en Noviembre de 1.994, en
donde se encuentran las fichas de producto de las piezas tradicionales, entre otros se
elaboraban instrumentos musicales, canastos, porta materas y abanicos. Después se conto
con la asesoria de la Diseiiadora Olga Lucia Cardenas por parte del Instituto Huilense de
Cultura en Noviembre de 1.995 y respondid a una asesoria técnica en nuevos tejidos
bidimensionales con efectos de color; luego intervino la Disenadora Textil Claudia Helena
Gonzilez en Septiembre de 1.999, su primera propuesta se ejecuta a partir de las piezas
tradicionales, planteando propuestas como individuales tejidos con fique para ser

enrollables y bases para recipientes calientes, una linea para jardineria; propuso los cubre
materas partiendo de las tiras de guadua creo estructuras rigidas con entretejido en bejuco,
y rejillas para jardin. Y una propuesta de fruteros y bandejas con disefio rustico debido a la
mezcla con otros materiales como chipalo y bejuco.

Por ultimo se conto con la asesoria de la disenadora industrial Susana Guerrero donde
retomo el diseno de individuales con guadua y fique, caminos de mesa, bandejas en guadua
y chontilla y otros utensilios como botelleros, escobillas y una linea de cubre materas para
colgar
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Especificamente en la asesoria de Claudia Helena Gonzalez se realizo una practica con
productos quimicos para textiles Cibacet. La actividad se desarrollo ast:

Teniendo la materia prima en tiras se dispuso agua 10 litros a punto de ebullicion en una
olla de tamafio grande, se vertia la cantidad de 1 gramo de quimico en polvo, durante 45
minutos, con un acelerante y fijador de origen quimico, después de este tiempo se retiraban

las fibras y se lavaban con abundante agua. Para cada color se vertian las mezclas de
colores y la cantidad necesaria; como resultados se obtuvieron una gama de colores con
buena fijacion.

Sin embargo el grupo artesanal no retomo esta técnica debido a los costos de este matenial,
y al proceso de tinturado como tal, pues se dificultaba por los medios y herramientas que se
utilizaba.

L.os artesanos continuaron con el uso tradicional de las anilinas el indio.

Actividades Desarrolladas y Resultados obtenidos
Tinturado a base de tintillas para madera Espotint

Teniendo en cuenta los antecedentes de la coloracion con tintes
quimicos, se buscO una alternativa que pudiera favorecer a los
artesanos en este proceso de acabado del material; y base de agua
para madera, este producto es llamado Espotint producido por
industria Colombiana; estos son de facil acceso para los artesanos y
a la vez sus precios son de mayor accesibilidad, ya que a diferencia
de los tintes quimicos estos se venden al detal.

Y para el acabado se utilizo Shield que es un barniz acuoso
transparente que protege la madera contra la intemperie y protege
el color.

El taller se realizo de dos maneras una por inmersion de la materia prima en la mezcla de
color y la segunda con aplicacion por medio de pistola a presion.
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[l taller se realizo obteniendo colores en la escala de marrones, terracotas y amarillos.
[ Amarillo No |

[ngredientes
200 gramos de guadua en tiras

Y litro de agua
10 cm 3 de tintilla caramelo espotint

Preparacion

Disponer la guadua en una supertficie

En un recipiente plastico pequeno disolver el tinte con el agua fria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con pano el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto

2 Amarillo No 2

Ingredientes
200 gramos de guadua en tiras

" litro de agua
b)

10 cm 3 de tintilla color caramelo espotint
I ¢cm3 de tintilla colar negro

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

E:n un recipiente plastico pequerio disolver los tintes con el agua fra
Con pistola aplicar la mezela en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con paiio el Shield para el acabado

Dejar secar por I minuto

3 Amarillo No 3

Ingrechentes

200 gramos de guadua en tiras

200 ml litro de agua

10 cm 3 de tintilla color caramelo espotint
I S ¢cm3 de tintilla color negro
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Disponer la guadua en una supetticie

En un recipiente plastico pequeino disolver los tintes con el agua tria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con pano el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto

4 Marron No I

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras

150 ml litro de agua

10 cm 3 de tintilla color caramelo espotint
2 S ¢m3 de tintilla color negro

Preparacion

Disponer la guadua en una superticie

:n un recipiente plastico pequeno disolver los tintes con el agua (ria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con paio el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto

SMarnronNo 2

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras

150 ml litro de agua

10 cm 3 de tintilla color caramelo espotint
3 cm3 de tintilla color negro

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeno disolver los tintes con el agua fria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con paio el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto
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O Marron No 3

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras

1 SO ml litro de agua

S cm 3 de tintilla color caramelo espotint
I em3 de tintilla color azul

I ¢m3 de tintilla color rojo

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeiio disolver los tintes con el agua fTia
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con pano el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto

3 6.7 Marron No 4

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras

150 ml litro de agua

& ¢m 3 de tintilla color caramelo espotint
I em3 de tintilla color azul

' cm3 de tintilla color rojo

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeiio disolver los tintes con el agua fia
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con paino el Shield para el acabado

Dejar secarpor | minuto

8 Terracota No |

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
1S0 ml litro de agua

preparar un violeta medio con

5 ¢m3 de tintitla color azul

S ecm3 de tintilla color rojo
Aparte 3 cm3 de color caramelo

Provecio
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Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeio disolver el tinte parpura y el tinte color caramelo con el
agua fria, y disolver

Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con pano el Shield para el acabado

Dejar secar por I minuto

9lerracota No 2

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
150 ml litro de agua

preparar un violeta medio con

S cm3 de tintilla color azul

S em3 de tintilla color rojo
Aparte S cm3 de color caramelo

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

[in un recipiente plastico pequeno disolver el tinte purpura y ¢l tinte color caramelo con el
agua [na, y disolver

Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar con paino el Shield para ¢l acabado

Dejar secar por | minuto

1 O lerracota No 3

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
150 ml litro de agua

4 cm3 de tinulla color amarillo
6 cm3 de tintilla color rojo

I cm3 de color azul

Preparacion.

Disponer la guadua cn una supcrficie

En un recipiente plastico pequeiio disolver los tres tintes con el agua tvia
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos
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Aplicar con pano el Shield para el acabado
Dejar secar por | minuto

Il Terracota No 4

Ingredientes.

200 gramos de guadua en tiras
IS0 ml litro de agua

S cm3 de tintilla color amarillo
7 cm3 de tintilla color rojo

I cm3 de color azul

Preparacion

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeno disolver los tres tintes con el agua fria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos
Aplicar con paino el Shield para ¢l acabado
Dejar secar por | minuto

12 Terracota Nao S

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
I SO ml litro de agua

4 cm3 de tintilla color amarillo
5 ¢m3 de tintilla color rojo

I cm3 de color negro

Preparacion
Disponer la guadua en una superticie

[:n un recipiente plastico pequeio disolver los tres tintes con el agua fiia.

Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas
Dejar secar durante S minutos

Aplicar con pano el Shield para el acabado

Dejar secar por I minuto

|13 Terracota No 6
Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
150 ml litro de agua

Provecto
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6 cm3 de tintilla color rojo
3 c¢cm3 de color caramelo
L5 em3 de color azul

Preparacion:

Disponer la guadua en una supei ficie

En un recipiente plastico pequeno disolver los tres tintes con el agua fria.
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dcjar secar durante S minutos

Aplicar con pario el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto

14 Terracota No 7

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
150 ml litro de agua

S cm3 de tintilla color rojo

3 cm3 de color caramelo

I ecm3 de color azul

Preparacion

Disponer la guadua en una supeificie ; :
En un recipiente plastico pequeno disolver los tres tintes con el agua fria
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas scguidas

Dejar secar durante S minutos

Aplicar. con paio el Shield para el acabado

Dejar secar por I minuto

15 Terracota No 8

Ingredientes

200 gramos de guadua en tiras
150 ml litro de agua

S cm3 de tintilla color rojo

4 cm3 de color caramelo

'S cm3 de color azul

Preparacion:

Disponer la guadua en una superficie

En un recipiente plastico pequeio disolver los tres tintes con el agua fria.
Con pistola aplicar la mezcla en dos capas seguidas

Dejar secar durante S minutos
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Aplicar con paiio el Shield para el acabado

Dejar secar por | minuto
Conclusiones y Recomendaciones

Se logro captar el entendimiento por parte de los artesanos asistentes, en cuanto a las
charlas sobre teoria del color y el uso de nuevos tintes

I:n el taller de tintes sc obtuvieron gamas de colores consistentes por medio de la
degradacion del color.

El tiempo de secado de los tintes es nminimo mejorando el proceso de consecucion del
trabajo

[Los conceptos de mejoramiento de producto fueron aceptados satisfactoriamente por los
artesanos, quienes estan muy interesados en continuar experimentando con nuevos tejidos

l.as muestras elaboradas cumplieron con las expectativas de los artesanos, y el grupo se
presento muy intercsado en desarrollar nuevas propuestas pues estas fueron de gran
aceptacion

El grupo se ha reducido en gran proporcion, teniendo en cuenta las asesorias prestadas
anteriormente, sin embargo los artesanos asistentes presentan gran interes en  darle
continuidad a las asesortas

Es importante implementar un tipo de herramienta para el pelado de la guadua ya que este
proceso es demasiado dispendioso

Se debe dar continuidad a las asesorias con el grupo, teniendo como pnoridad los talleres
de creatividad y desarrollo de nuevos productos.
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